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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16603-32-08:2016) wurde im Technischen Komitee CEN/CLC/TC5 ,Raumfahrt”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-06-02 AA ,Interoperabilitat
von Informations-, Kommunikations- und Navigationssystemen (Spiegelausschuss zu CEN/CLC/TC 5)“ im
DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Dieses Dokument (EN 16603-32-08:2016) basiert auf ECSS-E-ST-32-08C Rev.1.

Dieses Dokument enthélt unter Berticksichtigung des DIN-Prasidialbeschlusses 1/2004 nur die englische
Originalfassung von EN 16603-32-08:2016.

Dieses Dokument wurde speziell zur Behandlung von Raumfahrtsystemen erarbeitet und hat daher Vorrang
vor jeglicher Europdischer Norm, die denselben Anwendungsbereich hat, jedoch iliber einen gréfieren
Geltungsbereich (z. B. Luft- und Raumfahrt) verfiigt.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14607-8:2005-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Normnummer und Titel gedndert;

b) Norminhalt {iberarbeitet, um die Anforderungen inklusive der vorgenommenen Anderungen, von den
Erlduterungen zu trennen;

c) Angleichung der drei Normen EN 16603-32-08 (basiert auf ECSS-E-ST-32-08C Rev.1), EN 16602-70
(basiert auf ECSS-Q-ST-70C Rev.1) und EN 16602-70-71 (basiert auf ECSS-Q-ST-70-71C);

d) Abschnitte 4.2 und 4.4 gedndert;

e) Tabelle 1 sowie Abschnitte 4.9, 4.10, 4.12 und 4.13 gestrichen;
f) Norm redaktionell angepasst.

Friihere Ausgaben

DIN EN 14607-8: 2005-10
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Begriffe und Abkiirzungen

Die Benummerung der folgenden Begriffe und Abkiirzungen ist identisch mit der Benummerung in der
englischen Fassung.

3 Begriffe und Abkiirzungen

3.1 Begriffe aus anderen Normen

a) Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ECSS-S-ST-00-01, ECSS-E-ST-32 und
insbesondere die folgenden Begriffe:

1) A-Basisdesign zulassig (A-Wert);
2) B-Basisdesign zulassig (B-Wert);

3) Korrosion.

3.2 Fur diese Norm spezifische Begriffe

3.21

Komposit-Sandwichkonstruktion

Verbundwerkstoff in Sandwichbauweise

Platten aus einem leichten Stiitzkern, z. B. Honeycomb (Honigwabe), Schaumstoff usw., auf die zwei relativ
diinne, dichte, hochfeste oder starre Deckschichten oder Haute geklebt sind

3.2.2

zuldssiges Materialdesign

Materialeigenschaft, die anhand von Priifdaten auf Basis einer Wahrscheinlichkeit bestimmt und ausgewahlt
wurde, um ein hohes Maf3 an Vertrauen in die Integritit der vollstindigen Struktur sicherzustellen

3.2.3

Mikro-Streckung

Kraft, die aufgebracht wird, um eine Restspannung von 1x10~®mm/m in Richtung der Zug- oder
Druckbeanspruchung zu erzeugen

3.24

Polymer

natiirliche oder synthetische organische Verbindung mit hohem Molekulargewicht, deren Struktur durch
Wiederholung kleiner Einheiten, dem Monomer, dargestellt werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beispiele fiir Polymere sind Polyethylen, Gummi und Cellulose.
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3.3 Abkiirzungen

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Abkiirzungen nach ECSS-S-ST-00-01 und die folgenden

Abkiirzungen:

Abkiirzung Bedeutung

ASTM

CFRP

CMC
CME

CTE

DRD
EB
EN
Kic

Kiscc

LEO
MIG
MMC
NDE
NDI
NDT
PTFE
SCC
STS
TIG
UD
uv

4

Amerikanische Gesellschaft fiir das Prif-
und Materialwesen

kohlenstofffaserverstarkter Kunststoff

keramische Faserverbundwerkstoffe

Feuchteausdehnungskoeffizient
Wairmeausdehnungskoeffizient

Dokumentenanforderungs-Definition
Elektronenstrahl
Européische Norm

kritischer Spannungsintensitatsfaktor bei
ebener Verformung

kritischer Spannungsintensitatsfaktor bei
ebener Verformung fiir eine spezifische
Umgebung

niedrige Erdumlaufbahn
Metall-Inertgas
Metallmatrix-Verbundwerkstoff
zerstorungsfreie Beurteilung
zerstorungsfreie Priifung
zerstorungsfreier Test
Polytetrafluorethylen
Spannungsrisskorrosion
Raumtransportsystem
Wolfram-Inertgas
unidirektional

ultraviolett

Full document details: DIN EN 16603-32-08:2016-12

(en: American Society for Testing Materials)

(en: carbon fibre reinforced plastic)

(en: ceramic matrix composites)

(en: coefficient of moisture expansion)
(en: coefficient of thermal expansion)

(en: document requirements definition)
(en: electron beam)
(en: European Standard)

(en: plane strain critical stress intensity
factor)

(en: plane strain critical stress intensity factor
for a specific environment)

(en: low Earth orbit)

(en: metal inert gas)

(en: metal matrix composite)
(en: non-destructive evaluation)
(en: non-destructive inspection)
(en: non-destructive test)

(en: polytetrafluroethylene)
(en: stress-corrosion cracking)
(en: space transportation system)
(en: tungsten inert gas)

(en: uni-directional)

(en: ultra violet)
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European Foreword

This document (EN 16603-32-08:2016) has been prepared by Technical Committee CEN/CLC/TC 5
“Space”, the secretariat of which is held by DIN.

This standard (EN 16603-32-08:2016) originates from ECSS-E-ST-32-08C Rev.1.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an
identical text or by endorsement, at the latest by February 2017, and conflicting national standards
shall be withdrawn at the latest by February 2017.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such
patent rights.

This document supersedes EN 14607-8:2004.

The main changes with respect to EN 14607-8:2004 are listed below:

new EN number and modified title,

- Reorganization of the content of the document to separate descriptive text and requirements,
including clarification, modification of requirements and implementation of change requests,

- Alignment of the three Standards EN 16603-32-08 (based on ECSS-E-ST-32-08C Rev.1),
EN 16602-70 (based on ECSS-Q-ST-70C Rev.1) and EN 16602-70-71 (based on ECSS-Q-ST-70-
71C),

- Deletion of deletion of clauses 4.2, 4.4, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13 and Table 1.

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and
the European Free Trade Association.

This document has been developed to cover specifically space systems and has therefore precedence
over any EN covering the same scope but with a wider domain of applicability (e.g. : aerospace).

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the
following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria,
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of
Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain,
Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.
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