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Aluminium und Aluminiumlegierungen
Prifverfahren DIN
Zipfelprifung an Blechen und Béndern
Deutsche Fassung EN 1669 : 1996 EN 1669

ICS 77.150.10 Ersatz fiir
DIN 50155 : 1981-11
Deskriptoren: Aluminium, Aluminiumlegierung, Zipfelprifung, Blech, Band

Aluminium and aluminium alloys — Test methods — Earing test for sheet and strip;
German version EN 1669 : 1996

Aluminium et alliages d’aluminium — Méthodes d’essai —
Mesure de I'indice de cornes a I’emboutissage pour les toles et les bandes;
Version allemande EN 1669 : 1996

Die Europaische Norm EN 1669 : 1996 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 1669 :1996 ist im Technischen Komitee CEN/TC 132
“Aluminium und Aluminiumlegierungen” (Sekretariat: Frankreich) in Zusammenarbeit mit
der CEN/TC132/WG 7 “Béander, Bleche, Platten” unter deutscher Mitwirkung aus-
gearbeitet worden.

Das zustédndige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB FNNE-AA 2.7
“Béander, Bleche und Platten” des Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) im
DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Der Anwendungsbereich wurde auf Bleche und Béander aus Aluminium und Aluminium-
Knetlegierungen eingeschrankt; unabhéngig davon empfiehlt der NormenausschuB
Materialprifung NMP 151 diese EN 1669 fur alle Nichteisenmetalle anzuwenden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 50155 : 1981-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich auf Bleche und Bénder aus Aluminium und Aluminium-Knet-
legierungen eingeschrankt.

b) Anforderungen an die Zipfelprifung fir Bleche und Bander aus Aluminium und
Aluminium-Knetlegierungen teilweise geéndert und neu festgelegt.

¢) Dickenbereich von bisher 0,1 mm bis 3 mm auf 0,08 mm bis 6 mm erweitert.
d) Europaische Norm EN 1669 : 1996 GUbernommen.

Friihere Ausgaben
DIN 50155: 1981-11

Fortsetzung 7 Seiten EN

NormenausschuB Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fr Normung e.V.
NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN
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ICS 77.120.10; 77.140.90

Deskriptoren:  Aluminium, Aluminiumlegierung, Metallplatte, Metallband, Prifung, Tiefung, Bestimmung, Héhe

Deutsche Fassung

Aluminium und Aluminiumlegierungen
Prifverfahren
Zipfelprifung an Blechen und Béndern

Aluminium and aluminium alloys — Test  Aluminium et alliages d’aluminium —

methods — Earing test for sheet and strip  Méthodes d’essai — Mesure de I'indice de
cornes a I’emboutissage pour les toles et
bandes

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1996-08-29 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem
Vereinigten Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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