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Ersatz für
DIN EN 1712:1997-09

Die Europäische Norm EN 1712:1997 hat den Status einer Deutschen Norm
einschließlich der eingearbeiteten Änderung EN 1712/A1:2002, die von CEN
getrennt verteilt wurde.

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm einschließlich der Änderungen ist im Unterkomitee CEN/TC 121/SC 5
�Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen� unter intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet
worden. Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NMP 823 �Ultraschallprüfung� des Normen-
ausschusses Materialprüfung (NMP) verantwortlich.

In dieser Folgeausgabe sind nur die Änderungen und Korrekturen der europäischen Änderung EN 1712/A1
eingearbeitet, die die Deutsche Fassung betreffen.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 1712:1997-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Die die Deutsche Fassung betreffenden Änderungen aus der Änderung EN 1712:1997/A1:2002
eingearbeitet;

b) Anhang ZA aufgenommen;

c) die Formulierung �nach Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern� oder ähnliche darf nicht mehr
verwendet werden und wurde durch eine geeignete ersetzt;

d) redaktionelle Korrekturen wurden vorgenommen.

Frühere Ausgaben

DIN EN 1712: 1997-09

Fortsetzung 12 Seiten EN

Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Normenausschuss Schweißtechnik (NAS) im DIN
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ICS 25.160.40

Deutsche Fassung

            

Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen
Ultraschallprüfung von Schweißverbindungen

Zulässigkeitsgrenzen
(enthält Änderung A1:2002)

Non-destructive testing of welds �
Ultrasonic testing of welded joints �

Acceptance levels
(included amendment A1:2002)

Contrôle non destructif des assemblages soudés �
Contrôle par ultrasons des assemblages soudés �

Niveaux d�acceptation
(inclut l�amendement A1:2002)

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 24. Juli 1997 angenommen.

Die Änderung A1 wurde vom CEN am 1. Mai 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Diese Europäische Norm wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch) erstellt. Eine Fassung in einer
anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Königreich.
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Vorwort

Dieses Dokument EN 1712:1997 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 121 �Schweißen� erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DS gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 1998, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
müssen bis Februar 1998 zurückgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die Europäische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder
gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich.

Vorwort A1

Diese Änderung EN 1712:1997/A1:2002 zur Europäischen Norm EN 1712:1997 wurde vom Technischen Komitee
CEN/TC 121 �Schweißen� erstellt, dessen Sekretariat von DS gehalten wird.

Diese Änderung EN 1712:1997/A1:2002 zur Europäischen Norm EN 1712:1997 muss den Status einer nationalen
Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis
November 2002, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis November 2002 zurückgezogen
werden.

Diese Änderung EN 1712:1997/A1:2002 zur Europäischen Norm EN 1712:1997 wurde im Rahmen eines
Mandates, das dem CEN von der Europäischen Kommission und der Europäischen Freihandelszone erteilt wurde,
erarbeitet und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Änderung ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder
gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich.
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