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Dieses Dokument (EN 17333-1:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 �Klebstoffe� erarbeitet, 
dessen Sekretariat von UNE (Spanien) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-10-04 AA �Einkomponenten-
schäume� im DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP). 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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Dieses Dokument (EN 17333-1:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 �Klebstoffe� erarbeitet, 
dessen Sekretariat von UNE gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2020, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis September 2020 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ist eine der Europäischen Produktnormen innerhalb der Normenreihe EN 17333 zur 
Charakterisierung von Einkomponentenschäumen, die aus den folgenden Teilen besteht: 

� Teil 1: Schaumausbeute (dieses Dokument) 

� Teil 2: Ausdehnung 

� Teil 3: Anwendung 

� Teil 4: Mechanische Festigkeit 

� Teil 5: Dämmung 

Dieses Dokument ist Teil einer Normenreihe zur Festlegung von Prüfverfahren zur Bestimmung der 
Eigenschaften von Einkomponentenschäumen (OCF, en: one component foam). 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt Prüfverfahren für die Beurteilung der Schaumausbeute von feuchtigkeitshärtenden, 
selbsthärtenden aktivierbaren oder wassertrocknenden Schäumen fest, die aus einzelnen 
Schaumdruckdosen abgegeben werden. 

Dieses Dokument beansprucht nicht, sämtliche mit seiner Anwendung verbundenen Sicherheitsprobleme, 
soweit diese gegeben sind, zu behandeln. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments, 
angemessene Maßnahmen in Bezug auf den Gesundheits- und Arbeitsschutz einzuleiten und die 
Anwendbarkeit gesetzlicher Anforderungen vor ihrer Anwendung zu ermitteln. 

Die folgenden Prüfverfahren werden beschrieben: 

� Verfahren 1 � Bestimmung der Rohdichte eines in eine Fuge extrudierten OCF und Berechnung der 
theoretischen Schaumausbeute der gesamten Druckdose in laufenden Metern. 

� Verfahren 2 � Bestimmung der tatsächlichen Ausbeute von ausgehärtetem Schaum unter Beachtung 
möglicher Hohlräume in der Schaumstruktur. 

� Verfahren 3 � Bestimmung der Dichte des freigeschäumten Schaums eines ausgehärteten OCF 
ausschließlich zu Identifizierungszwecken. 

� Verfahren 4 � Bestimmung der Gesamtschaumausbeute für die gesamte OCF-Druckdose für 
feuchtigkeitshärtenden und selbsthärtenden Schaum, was durch Wasserverdrängung gemessen werden 
kann. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 923, Klebstoffe � Benennungen und Definitionen 

EN 15006, Aerosolpackungen � Aluminiumbehälter � Maße der 25,4 mm weiten Öffnung 

EN 14847, Aerosolverpackungen � Behälter aus Weißblech � Maße der 25,4 mm weiten Öffnung 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 923 und die folgenden Begriffe. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

� ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp/ui 

� IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/ 

3.1 
Einkomponentenschaum 
OCF 
(en: one component foam) 
feuchtigkeitshärtender oder wassertrocknender Schaum sowie selbsthärtender aktivierbarer Schaum, der 
aus einer einzelnen Schaumdruckdose abgegeben wird 
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3.2 
Dichte des freigeschäumten Schaums 
Dichte von ausgehärtetem Schaum nach der Ausdehnung ohne physikalische Einschränkungen 

3.3
Dichte des in Fugen verschäumten Schaums 
Masse je Volumeneinheit von ausgehärtetem Schaum nach der Ausdehnung in einer Fuge 

3.4 
Fuge 
Hohlraum, in den nichtgehärteter Schaum verfüllt wird 

3.5 
Schaumausbeute von Fugen 
Länge einer Fuge mit vorgegebenen Maßen, die mit dem nichtgehärteten Schaum gefüllt werden kann, der 
aus einer einzelnen Schaumdruckdose extrudiert wird 

3.6 
Schaumdruckdose 
druckbeaufschlagte Dose nach EN 14847 und EN 15006 

3.7 
Prüfdose 
druckbeaufschlagte Dose nach EN 14847 und EN 15006 für Prüfzwecke 

3.8 
selbsthärtender aktivierbarer Schaum 
Einkomponentenschaum, der über eine innere Kartusche verfügt, die reaktive Bestandteile enthält 

3.9 
vollständig ausgehärteter oder getrockneter Schaum 
vernetzter Schaum, der seine Gebrauchseigenschaften erreicht, wie vom Hersteller geltend gemacht 

3.10 
Adapterschaum
Ein- oder Zweikomponentenschaum für die Extrudierung mit einem Adapterröhrchen 

3.11 
Pistolenschaum 
Einkomponentenschaum für die Extrudierung mit einer Schaum-Auftragungspistole 

4 Prüfverfahren 

4.1 Verfahren 1 � Dichte verschäumter Fugen und Schaumausbeute 

4.1.1 Kurzbeschreibung 

Der Schaum wird in eine Fuge mit festen Abmessungen verfüllt. Die Dichte des in der Fuge verschäumten 
ausgehärteten Schaums wird unter Verwendung der Masse und des Volumens des Schaums berechnet. Die 
theoretische Schaumausbeute von Fugen wird durch Messung der versprühten Schaummenge berechnet. 

ANMERKUNG Die Dichte des in einer Fuge verschäumten Schaums kann von der nach Verfahren 3 in 4.3 bestimmten 
Dichte des freigeschäumten Schaums abweichen. 
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