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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2020-11-01. 

Für DIN EN 1150:1999-02 und DIN EN 13356:2001-12 besteht eine Übergangsfrist bis 2023-08-31.  

Dieses Dokument (EN 17353:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 �Schutzkleidung 
einschließlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten� erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN 
(Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 075-05-07 AA �Spezielle 
Schutzkleidung (Warnkleidung und Zubehör)� im DIN-Normenausschuss Persönliche Schutzausrüstung 
(NPS). 

Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen. 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 3175-1:2017 siehe DIN EN ISO 3175-1:2018-04 
ISO 3175-2:2017 siehe DIN EN ISO 3175-2:2020-05 
ISO 3175-3:2017 siehe DIN EN ISO 3175-3:2020-05 
ISO 3175-4:2018 siehe DIN EN ISO 3175-4:2018-08 
ISO 7000 siehe DIN ISO 7000 
 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 1150:1999-02 und DIN EN 13356:2001-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Inhalte der EN 13356 und EN 1150 wurden dem aktuellen Stand der Technik angepasst; 

b) Produkte wurden in Typ A (für Tageslicht geeignet), Typ B (für Dunkelheit geeignet) und Typ C (für alle 
Lichtverhältnisse inklusive Dämmerung geeignet) unterteilt; 

c) es wurde eine grundlegende Anforderung bezüglich 360°-Sichtbarkeit für alle Produkte aufgenommen. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 1150: 1999-02 
DIN EN 13356: 2001-12 

Nationales Vorwort 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 
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Dieses Dokument (EN 17353:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 �Schutzkleidung 
einschließlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten� erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten 
wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2021, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis August 2023 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 1150:1999 und EN 13356:2001. 

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europäische Kommission 
und die Europäische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende 
Anforderungen der EU-Richtlinie 2016/425. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments 
ist. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Europäisches Vorwort 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt Anforderungen an Ausstattung zur erhöhten Sichtbarkeit in Form von 
Kleidungsstücken oder Produkten fest, die in der Lage sind, die Anwesenheit des Trägers visuell zu 
signalisieren. 

Die Ausstattung zur erhöhten Sichtbarkeit ist dafür vorgesehen, dem Träger in Situationen mit mittlerem 
Risiko bei allen Tageslichtverhältnissen und/oder beim Anstrahlen mit Fahrzeugscheinwerfern oder 
Suchscheinwerfern in der Dunkelheit Auffälligkeit zu verleihen. 

Es sind Leistungsanforderungen an die Farbe und die Retroreflexion sowie an die Mindestflächen und die 
Anordnung der Materialien in der Schutzausrüstung enthalten. 

Dieses Dokument ist nicht anzuwenden für: 

� hochsichtbare Ausstattung in Situationen mit hohem Risiko, die in EN ISO 20471 behandelt wird 
(hinsichtlich weiterführender Informationen bezüglich der Risikosituationen siehe Anhang A); 

� sichtbare Ausstattung, die speziell für den Kopf, die Hände und Füße vorgesehen ist, z. B. Helme, 
Handschuhe und Schuhwerk; 

� Ausstattung mit integrierter aktiver Beleuchtung, z. B. LED; 

� Sichtbarkeit für Situationen mit niedrigem Risiko. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 20105-A02:1994, Textilien � Farbechtheitsprüfungen � Teil A02: Graumaßstab zur Bewertung der 
Änderung der Farbe (ISO 105-A02:1993) 

EN 20105-A03:1994, Textilien � Farbechtheitsprüfungen � Teil A03: Graumaßstab zur Bewertung der 
Änderung des Anblutens (ISO 105-A03:1993) 

EN 20105-N01:1995, Textilien � Farbechtheitsprüfungen � Teil N01: Bestimmung der Farbechtheit gegen 
Bleichen: Hypochlorit (ISO 105-N01:1993) 

EN 60068-2-31:2008, Umgebungseinflüsse � Teil 2-31: Prüfverfahren � Prüfung Ec: Schocks durch raue 
Handhabung, vornehmlich für Geräte (IEC 60068-2-31:2008) 

EN ISO 105-B02:2014, Textilien � Farbechtheitsprüfungen � Teil B02: Farbechtheit gegen künstliches Licht: 
Xenonbogenlicht (ISO 105-B02:2014) 

EN ISO 105-C06:2010, Textilien � Farbechtheitsprüfungen � Teil C06: Farbechtheit bei der Haushaltswäsche 
und der gewerblichen Wäsche (ISO 105-C06:2010) 

EN ISO 105-D01:2010, Textilien � Farbechtheitsprüfungen � Teil D01: Bestimmung der Trockenreinigungs-
echtheit mit Perchlorethylen-Lösemittel (ISO 105-D01:2010) 

EN ISO 105-E04:2013, Textilien � Farbechtheitsprüfungen � Teil E04: Farbechtheit gegen Schweiß 
(ISO 105-E04:2013) 
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EN ISO 105-X11:1996, Textilien � Farbechtheitsprüfungen � Teil X11: Bestimmung der Farbechtheit gegen 
Bügeln (ISO 105-X11:1994) 

EN ISO 105-X12:2016, Textilien � Farbechtheitsprüfungen � Teil X12: Farbechtheit gegen Reiben 
(ISO 105-X12:2016) 

EN ISO 12947-2:2016, Textilien � Bestimmung der Scheuerbeständigkeit von textilen Flächengebilden mit 
dem Martindale-Verfahren � Teil 2: Bestimmung der Probenzerstörung (ISO 12947-2:2016) 

EN ISO 13688:2013, Schutzkleidung � Allgemeine Anforderungen (ISO 13688:2013) 

EN ISO 20471:2013, Hochsichtbare Warnkleidung � Prüfverfahren und Anforderungen (ISO 20471:2013, 
korrigierte Fassung 2013-06-01) 

ISO 4675:2017, Rubber- or plastics-coated fabrics � Low-temperature bend test 

CIE 015:2018, Colorimetry 

CIE 54.2:2001, Retroreflection � Definition and measurement 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

� IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/ 

� ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter http://www.iso.org/obp/ui 

3.1 
Material mit kombinierten Eigenschaften 
Material, das sowohl die Eigenschaften des fluoreszierenden Materials als auch des retroreflektierenden 
Materials aufweist 

Anmerkung 1 zum Begriff: �Fluoreszierendes Material� ist in EN ISO 20471:2013 als �Hintergrundmaterial� definiert. 

[QUELLE: EN ISO 20471:2013, 3.6] 

3.2 
Dunkelheit 
Lichtverhältnisse ähnlich dem Licht im Freien nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang 

3.3 
Tageslicht 
Lichtverhältnisse ähnlich dem Licht im Freien nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang 

3.4 
Ausstattung zur erhöhten Sichtbarkeit 
Kleidung/Kleidungsstück oder Produkt, die/das dazu bestimmt ist, bei Tageslicht und/oder Dunkelheit 
und/oder Dämmerung Auffälligkeit sicherzustellen 
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3.5 
Produktfamilie 
Gruppe von Produkten, die aus identischen Rohstoffen (Hersteller, Artikelnummer, reflektierte Farbe, 
Produktvariation usw.) und mit identischem Herstellungsverfahren wie das Basismodell hergestellt wurden 

3.6 
flexibles Produkt 
Produkt, das gebogen werden kann 

3.7 
fluoreszierendes Material 
Material, das elektromagnetische Strahlung bei sichtbaren Wellenlängen emittiert, die länger als die 
absorbierten sind 

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Benennung gilt für Tageslichtverhältnisse. 

Anmerkung 2 zum Begriff: �Fluoreszierendes Material� ist in EN ISO 20471:2013 als �Hintergrundmaterial� definiert. 

[QUELLE: EN ISO 20471:2013, 3.2] 

3.8 
nicht-fluoreszierendes Material 
Material, das nicht dafür vorgesehen ist, stark auffällig zu sein 

3.9 
optisch aktive Fläche 
Teil des retroreflektierenden Materials, der bei der Umwandlung in ein Produkt keine der ursprünglichen 
photometrischen Eigenschaften verloren hat 

Anmerkung 1 zum Begriff: Dazu gehören unter anderem Verlust durch Schweißnähte, Löcher oder Bedrucken. 

3.10 
orientierungsabhängiges Material 
Material mit Rückstrahlwerten, die mehr als 15 % voneinander abweichen, wenn bei den beiden 
Rotationswinkeln ß1 = 0° und ß2 = 90° gemessen wird 

[QUELLE: EN ISO 20471:2013, 3.7] 

3.11 
retroreflektierendes Element 
Anteil eines retroflektierenden Materials (Streifen, Band oder eine beliebige Form, die die 
Ausführungskriterien dieses Dokuments erfüllt) 

3.12 
retroreflektierendes Material 
retroreflektierendes Material, das nicht den Anforderungen dieses Dokuments an fluoreszierendes Material 
entsprechen muss 

[QUELLE: EN ISO 20471:2013, 3.4] 

3.13 
starres Produkt 
Produkt, das nicht gebogen werden kann 

BEISPIEL spritzgegossene prismatische Materialien 
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