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Textilien

Textile Flachengebilde

O
Z

ICS 59.080.30

Deskriptoren:

Textiles — Fabrics — Determination of width and length;

Bestimmung der Breite und Lange
Deutsche Fassung EN 1773 : 1996 EN 1773
Ersatz fur
. ], - " . ) DIN 53851 : 1975-02
textiles Flachengebilde, Priafverfahren, Breite, Lange und
DIN 53881 : 1976-02

German version EN 1773 : 1996

Textiles — Etoffes — Détermination de la largeur et de la longueur;
Version allemande EN 1773 : 1996

Die Européische Norm EN 1773 : 1996 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort
Der ArbeitsausschuB NMP 521 “Physikalisch-technologische Prifverfahren fur Textilien” ist flr
die vorliegende Norm zusténdig.

Fur die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechen-
den Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 10012-1 siehe DIN ISO 10012-1

Anderungen
Gegeniber DIN 53851 : 1975-02 und DIN 53881 : 1976-02 wurden folgende Anderungen vor-
genommen:

— Inhalt von EN 1773 : 1996 Gbernommen.

Frithere Ausgaben

DIN DVM 3801 Blatt 4 = DIN 53801 Blatt 4: 1937-1
DIN 53851: 1955-02, 1963-11, 1975-02

DIN 53881: 1963-12, 1976-02

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 10012-1
Forderungen an die Qualitatssicherung flr MeBmittel — Bestatigungssystem flir MeBmittel;
Identisch mit ISO 10012-1 : 1992
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