DEUTSCHE NORM August 1998

StralRenmarkierungsmaterialien D I N
Vorgefertigte Markierungen —_—
Deutsche Fassung EN 1790 : 1998 EN 1790

ICS 93.080.20

Deskriptoren: Stralenmarkierung, vorgefertigt, Markierung,
Stralenausstattung

Road marking materials — Preformed road markings;
German version EN 1790 : 1998

Produits de marquage routier — Marquages routiers préformés;
Version allemande EN 1790 : 1998

Die Europaische Norm EN 1790 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom CEN/TC 226 "StralRenausstattung" (Sekretariat: Frankreich) Arbeitsgruppe 2
"StraRenmarkierungen" (Federfihrung: Spanien) unter deutscher Mitarbeit erarbeitet.

Der fur die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuf® im DIN Deutsches Institut fiur Normung e.V. ist der
als Spiegelausschul} eingesetzte Arbeitsausschuld NABau/FGSV 10.06.02 "StralRenmarkierungen".

Folgende Vorschriften waren die Grundlage bei der deutschen Mitarbeit:
— ZTV-M-84 Zusatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fir Markierungen auf Straf3en;
— TLM Technische Lieferbedingungen fur Markierungsmaterialien;

— RMS Richtlinien fir die Markierung von Stral3en.

Fortsetzung 6 Seiten EN

Normenausschufy Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschufd Farbe (FNF) im DIN
Normenausschuf} Lichttechnik (FNL) im DIN
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EUROPAISCHE NORM EN 1790
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 1998

ICS 98.080.20

Deskriptoren: Boden, Strale, Oberbau, Melden, Kennzeichnung, Appretur, Kunststoff, physikalische Eigenschaft,
Farbe, Adhasion, Priifung, Laborverfahren

Deutsche Fassung

StralRenmarkierungsmaterialien

Vorgefertigte Markierungen

Road marking materials — Preformed road markings Produits de marquage routier —
Marquages routiers préformés

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1. Mai 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erflllen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren
bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied
auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Konigreich.
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