DEUTSCHE NORM Mirz 1999
Klebstoffe
Prufverfahren flir Klebstoffe flir Boden- und Wandbelage

Bestimmung der MaBanderung eines Linoleumbodenbelages im Kontakt mit EN 1 8 41
einem Klebstoff Deutsche Fassung EN 1841 : 1998

ICS 83.180

Adhesives — Test methods for adhesives for floor coverings and wall
coverings — Determination of the dimensional change of a linoleum
floor covering in contact with an adhesive;

German version EN 1841 : 1998

Adhésifs — Méthodes d’essais pour adhésifs pour revétements de sols
et revétements muraux — Détermination des variations dimensionelles
d’un revétement en linoléum en contact avec un adhésif;

Version allemande EN 1841 : 1998

Die Europidische Norm EN 1841 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Europaische Norm ist vom Technischen Komitee CEN/TC 193 ,Klebstoffe* unter intensiver deutscher
Mitarbeit ausgearbeitet worden. Fir die deutsche Mitarbeit ist der ArbeitsausschuB NMP 454/FNK ,Priifung von Kleb-
stoffen, Wand- und Deckenbekleidung“ des Normenausschusses Materialprifung (NMP) verantwortlich.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO554  siehe DIN 50014
ISO 3205 siehe DIN 50013

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise
DIN 50013
Klimate und ihre Anwendung — Vorzugstemperaturen

DIN 50014
Klimate und ihre Anwendung — Normalklimate

Fortsetzung 4 Seiten EN
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