DEUTSCHE NORM September 2001

Abdichtungsbahnen

Bestimmung der Lange, Breite, Geradheit und Planlage DIN
Teil 2: Kunststoff- und Elastomerbahnen fir Dachabdichtungen

Deutsche Fassung EN 1848-2:2001 EN 1848-2

ICS 91.100.50 Teilweise Ersatz flr
DIN 16726:1986-12

Flexible sheets for waterproofing — Determination of length, width,
straightness and flatness — Part 2: Plastic and rubber sheets for roof
waterproofing;

German version EN 1848-2:2001

Feuilles souples d’étanchéité — Détermination de la longueur, de la
largeur, de la rectitude et de la planéité — Partie 2: Feuilles
d’étanchéité de toiture plastiques et élastoméres;

Version allemande EN 1848-2:2001

Die Europaische Norm EN 1848-2:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européaische Norm ist vom Technischen Komitee CEN/TC 254 ,Abdichtungsbahnen®, Unterkomitee SC 2
+Kunststoff-Abdichtungsbahnen* erarbeitet worden.

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 254 ,Abdichtungsbahnen® wird Giber die Normenausschiisse Kunststoffe (FNK), Kaut-
schuktechnik (FAKAU) und Bauwesen (NABau) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europaischen Norm war seitens des DIN der folgende Arbeitsausschuss beteiligt:

FNK-AA 403.2 ,Baubahnen*

Der unter dem Ersatzvermerk angegebene teilweise Ersatz von DIN 16726:1986-12 gilt ab dem Termin der Fertig-
stellung des Paketes Europaischer Normen lt. Beschluss des Technischen Komitees CEN/TC 254 ,Abdichtungs-
bahnen®, Resolution 96 (1998 Rotterdam — 3) im Zusammenhang mit der ,CEN/BT-Resolution 20/1993 revised®.
Sobald die Europaischen Normen dieses Paketes vorliegen, ist DIN 16726:1986-12 zurlickzuziehen.

Fur ,Elastomerbahnen® wird in Deutschland auch der Begriff ,Kautschukbahnen* verwendet.

Anderungen
Gegeniiber DIN 16726:1986-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt der Europaischen Norm EN 1848-2:2001 vollstandig ibernommen.

b) Die Bestimmung der Lange und der Breite von Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen ist in dieser
Norm neu aufgenommen.

c) Die Abschnitte ,Begriffe (3), ,Probenentnahme” (4), ,Prazision der Prifverfahren® (8) und ,Prifbericht (9) wurden
in diese Norm aufgenommen.

Friihere Ausgaben
DIN 16935: 1971-05
DIN 16937: 1971-05
DIN 16938: 1971-05
DIN 16730: 1976-05
DIN 16731: 1976-05
DIN 16732-1: 1976-05
DIN 16732-2: 1976-05
DIN 16734: 1979-12
DIN 16726: 1986-12

Fortsetzung 4 Seiten EN

Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
Normenausschuss Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN
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