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Keramische Fliesen und Platten
DIN

StranggepreBte keramische Fliesen und Platten mit einer et LA
Wasseraufnahme von 3% < E < 6% (Gruppe Alla) - Teil 2 EN 186

Deutsche Fassung EN 186-2 : 1991 Teil 2

Ceramic tiles; extruted ceramic tiles with water absorption of 3% <E < 6% Mit

(Group Alla) - Part 2; DIN EN 121/12.91
German version EN 186-2 : 1991 DINEN 186 T1/12.91
Dalles et carreaux céramiques; carreaux et dalles céramiques étirés & absorption DIN EN 187 T1/12.91
d'eau 3% < E < 6% (Groupe Alla) - Partie 2; DIN EN 187 T2/12.91
Version allemande EN 186-2 : 1991 DIN EN 188/12.91

Ersatz fur

DIN 18166/10.86

Die Europaische Norm EN 186-2 : 1991 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 67 ,Keramische Fliesen und
Platten” des Européischen Komitees fir Normung (CEN) aufgestellt.

Sie gehort zu einer Reihe von Europdischen Normen, die unter Mitwirkung des Normenausschusses
Bauwesen (NABau) und des Normenausschusses Materialprifung (NMP) im DIN erarbeitet wurden.

Zitierte Normen
Siehe Abschnitt 2

Frithere Ausgaben

DIN 18167: 07.60 ‘
DIN 18 166: 06.60, 07.65, 10.74, 04.86, 10.86.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18 166/10.86 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Festlegungen der Européischen Norm ibernommen und Inhalt vollstandig tiberarbeitet.
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EUROPAISCHE NORM EN 186-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 1991

DK 691.433-413.033.6 : 666.75-184.2 Ersetzt EN 186-2 :1985

Deskriptoren:  Uberzugsfliese, Uberzugsplatte, keramischer Uberzug, gezogenes Erzeugnis, Angaben von Materialien,
Abmessung, MaBabweichung, physikalische Eigenschaft, mechanische Eigenschaft, chemische Eigen-
schaft, duBere Beschaffenheit, Kennzeichnung

Deutsche Fassung

Keramische Fliesen und Platten
StranggepreBte keramische Fliesen und Platten mit einer
Wasseraufnahme von 3% < E < 6% (Gruppe Alla) - Teil 2

Ceramic tiles; extruded ceramic tiles with  Carreaux et dalles céramiques; carreaux
water absorption of 3% <E < 6% et dalles céramiques étirés a
(Group Alla) - Part 2 absorption d’'eau 3% <E < 6%

(Groupe Alla) - Partie 2

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1991-09-18 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhdltlich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Halien, Luxemburg, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Spanien und
dem Vereinigten Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brussel
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