DEUTSCHE NORM Januar 1998

Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien
Prifungen bei niedrigen Temperaturen DIN
Teil 1: Biegeversuch
Deutsche Fassung EN 1876-1 : 1997 EN 1876-1
ICS 59.080.40 Ersatz fir

DIN 53361 :1982-06
Deskriptoren: beschichtetes Gewebe, Kunststoff, Textilien, Biegeversuch, Kautschuk

Rubber- or plastics-coated fabrics — Low temperatures tests —
Part 1: Bending test;
German version EN 1876-1: 1997

Supports textiles revétus de caoutchouc ou de plastique — Essais a basse température —
Partie 1: Essai de pliage;
Version allemande EN 1876-1: 1997

Die Europaische Norm EN 1876-1 : 1997 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 248 “Textilien und textile Erzeugnisse” wird Uber die
Normenausschisse Kunststoffe (FNK), Materialprifung (NMP) sowie Textil und Textil-
maschinen (Textilnorm) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europaischen Norm war seitens des DIN der folgende Arbeits-
ausschuB beteiligt:

FNK-AA 403.3 “Kunststoff-Folien und kunststoffbeschichtete Flachengebilde (Kunstle-
der); allgemeine Eigenschaften”

Anderungen
Gegenliiber DIN 53361 : 1982-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Europaische Norm EN 1876-1:1997 Ubernommen.

Friihere Ausgaben
DIN 53361: 1967-04, 1982-06

Fortsetzung 5 Seiten EN

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN
Textilnorm, Normenausschuf Textil und Textiimaschinen im DIN
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EUROPAISCHE NORM EN 1876-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 1997

ICS 59.080.40

Deskriptoren:  Textilien, beschichtetes Gewebe, Kunststoff, Kautschuk, Prifung, Tieftemperaturversuch, Biegeprifung

Deutsche Fassung

Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien
Prufungen bei niedrigen Temperaturen
Teil 1: Biegeversuch

Rubber- or plastics-coated fabrics — Low temperatures Supports textiles revétus de caoutchouc ou de plastique
tests — Part 1: Bending test — Essais a basse température — Partie 1: Essai de
pliage

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1997-09-26 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik
und dem Vereinigten Kdnigreich.
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