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EN 1883

Textilnorm, Normenausschuß Textil und Textilmaschinen im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

ICS 59.040

Deskriptoren: Füllmaterial, Feder, Daune, Probenahme, Prüfverfahren

Feather and down — Sampling in view of tests;
German version EN 1883 : 1998

Plumes et duvets — Echantillonnage en vue d’essais;
Version allemande EN 1883 : 1998

Die Europäische Norm EN1883 : 1998 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Der Arbeitsausschuß TEX/CEN-Fe „Federn und Daunen“ ist für die vorliegende Norm

zuständig.

Norm-Inhalt war als E DIN 60500-39 : 1994-07 veröffentlicht.
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