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Nationales Vorwort

Die Europäische Norm wurde vom SC 1 �Hochleistungskeramik-Verbundwerkstoffe� des Technischen
Komitees CEN/TC 184 �Hochleistungskeramik�, (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Königreich) erarbeitet.

Zu EN 1894 gibt es kein Arbeitsgremium im DIN, da seitens der deutschen Fachöffentlichkeit kein Interesse
an diesem Normungsthema bekundet wurde.

Änderungen

Gegenüber DIN V ENV 1894:1996-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Umwandlung der Vornorm in eine Norm;

b) umfangreiche redaktionelle Überarbeitung.

Frühere Ausgaben

DIN V ENV 1894:  1996-07
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Deutsche Fassung

Hochleistungskeramik �
Mechanische Eigenschaften von keramischen

Verbundwerkstoffen bei hoher Temperatur in inerter
Atmosphäre �

Bestimmung der Scherfestigkeit durch Druckbeanspruchung von
gekerbten Proben

Advanced technical ceramics �
Mechanical properties of ceramic composites at high

temperature under inert atmosphere �
Determination of shear strength by compression loading of

notched specimens

Céramiques techniques avancées �
Propriétés mécaniques des céramiques composites à

haute température sous atmosphère neutre �
Détermination de la résistance au cisaillement par

compression d'éprouvettes entaillées

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 15. März 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1894:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 184 �Hochleistungskeramik�
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2005, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen müssen bis Oktober 2005 zurückgezogen werden.

Dieses Dokument wird ENV 1894:1996 ersetzen.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.
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