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Deutsche Fassung EN 196-3 : 1994
ICS 91100.10 Ersatz fiir Ausgabe 1990-03

Deskriptoren: Baustoff, Zement, Priifverfahren, Erstarrungszeit, Raumbestandigkeit

Methods of testing cement — Part 3: Determination of setting
time and soundness; German version EN 196-3 : 1994

Méthodes d'essais des ciments — Partie 3: Détermination
du temps de prise et de la stabilité; Version allemande EN 196-3 : 1994

Die Européaische Norm EN 196-3 : 1994 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européaische Norm wurde vom CEN/TC 51 “Zement und Baukalk” (Sekretariat: Belgien) ausgearbeitet. Im DIN
Deutsches Institut flir Normung e.V. war hierfiir der ArbeitsausschuB8 07.13.00 “Zement” des Normenausschusses
Bauwesen (NABau) zustéandig.

Hinsichtlich der Verwendung von Zement gilt die in EN 196-3 zitierte Europdische Vornorm ENV 197-1 in der Bundes-
republik Deutschland nicht. Stattdessen ist die Deutsche Norm DIN 1164-1 : 1994-10 anzuwenden.

Anderungen

Gegentiber der Ausgabe Mérz 1990 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Beriicksichtigung von Corrigenda, die der Angleichung der drei offiziellen Sprachfassungen der EN 196-3
dienen.

Friihere Ausgaben

DIN 1165: 1939-08

DIN 1166: 1939-10

DIN 1167: 1940x-08, 1959-07

DIN 1164: 1932-04, 1942x-07, 1958-12
DIN 1164-5: 1970-06, 1978-11

DIN 1164-6: 1970-06, 1978-11

DIN EN 196-3: 1990-03

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zuséatzen
DIN 1164-1 Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen

weitere Normen

DIN 1164-2 Portland-, Eisenportland-, Hochofen- und TraBzement — Teil 2: Uberwachung (Gliteliberwachung)

DIN 1164-8 Portland-, Eisenportland-, Hochofen- und TraBzement — Teil 8: Bestimmung der Hydratationswarme
mit dem Lésungskalorimeter

DIN 1164-31 Portland-, Eisenportland-, Hochofen- und TraBzement — Teil 31: Bestimmung des Hiittensandanteils
von Eisenportland- und Hochofenzement und des TraBanteils von TraBzement
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1CS 91100.10 Ersatz fiir EN 196-3 : 1987

Deskriptoren: Zement, Prifung, Bestimmung, Abbindezeit, Konsistenz, Raumbestandigkeit

Deutsche Fassung

Prufverfahren fur Zement

Teil 3: Bestimmung der Erstarrungszeiten und der
Raumbestéandigkeit

Methods of testing cement — Part 3: Méthodes d'essais des ciments — Partie 3:
Determination of setting time and sound- Détermination du temps de prise et de la
ness stabilité

Diese Européaische Norm wurde von CEN am 1994-12-12 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltiich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.
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