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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm wurde von CEN/TC 51 �Zement und Baukalk� (Sekretariat: Belgien)
ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist hierfür der Arbeitsausschuss 07.13.00
�Zement� des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zuständig.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 196-5:1995-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Siehe Vorwort EN 196-5.

Frühere Ausgaben

DIN EN 196-5: 1990-03, 1995-05
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 196-5:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 51 �Zement und Baukalk�
erarbeitet, dessen Sekretariat vom IBN gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2005, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen müssen bis August 2005 zurückgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 196-5:1994.

Diese Europäische Norm zu Prüfverfahren für Zement besteht aus den folgenden Teilen:

 EN 196-1, Prüfverfahren für Zement � Teil 1: Bestimmung der Festigkeit

 EN 196-2, Prüfverfahren für Zement � Teil 2: Chemische Analyse von Zement

 EN 196-3, Prüfverfahren für Zement � Teil 3: Bestimmung der Erstarrungszeiten und der
Raumbeständigkeit

 EN 196-5, Prüfverfahren für Zement � Teil 5: Prüfung der Puzzolanität von Puzzolanzementen

 EN 196-6, Prüfverfahren für Zement � Teil 6: Bestimmung der Mahlfeinheit

 EN 196-7, Prüfverfahren für Zement � Teil 7: Verfahren für die Probenahme und Probenauswahl von
Zement

 EN 196-8, Prüfverfahren für Zement � Teil 8: Hydratationswärme; Lösungsverfahren

 EN 196-9, Prüfverfahren für Zement � Teil 9: Hydratationswärme; Teiladiabatisches Verfahren

ANMERKUNG Ein früherer Teil der Norm � EN 196-21, Prüfverfahren für Zement � Bestimmung des Chlorid-,
Kohlenstoffdioxid- und  Alkalianteils von Zement � wurde überarbeitet und in EN 196-2 eingearbeitet.

Ein weiteres Dokument � ENV 196-4, Prüfverfahren für Zement � Teil 4: Quantitative Bestimmung der Bestandteile �
wurde erarbeitet und wird als CEN-Technischer Bericht veröffentlicht.

Diese Ausgabe der Norm enthält folgende technische Änderungen, die auf beim Sekretariat eingegangenen
Stellungnahmen fußen:

a) Verfahren, Reagenzien und Gestaltung der Norm wurden den entsprechenden Abschnitten der
prEN 196-2 angepasst.

b) Das Verfahren zur Vorbereitung einer Probe wurde vereinfacht.

c) Das Patton-Reeders-Reagens wurde als zusätzlicher Indikator für die visuelle Endpunkterkennung bei
der Titration mit EDTA aufgenommen.

d) Die vorgeschriebenen Geräte sind um eine Waage einer festgelegten Genauigkeit, ein Gerät zur
Messung der Extinktion einer Lösung unter Rühren und ein pH-Meter einer festgelegten Genauigkeit
erweitert worden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.
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