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Holzschutzmittel DIN
Bestimmung der vorbeugenden Wirkung —_—
gegenlber Lyctus brunneus (Stephens) EN 20
Teil 1: Oberflachenbehandlung (Laboratoriumsverfahren) i
- Deutsche Fassung EN 20-1 : 1992 Teil 1
Wood preservatives; Determination of the protective effectiveness against Ersatz fiir DIN EN 20/06.80

Lyctus brunneus (Stephens); Part 1: Application by surface
treatment (Laboratory method); German version EN 20-1 : 1992

Produits de préservation du bois; Détermination de l'efficacité protectrice
vis-a-vis de Lyctus brunneus (Stephens); Partie 1: Application par traitement
de surface (Méthode de laboratoire); Version allemande EN 20-1 : 1992

Die Europaische Norm EN 20-1 : 1992 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Norm wurde von der Europdischen Arbeitsgruppe CEN/TC 38 ,Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzprodukten“ erarbeitet. Zustédndig fir die Deutsche Fassung ist der ArbeitsausschuB NMP 412 ,Prifung von
Holzschutzmitteln®.

Zum Ersatzvermerk auf der EN-Titelseite: EN 20 soll um einen weiteren Teil Uber Tiefimprégnierungsverfahren erwei-
tert werden. Der bisherige Inhalt ist vollstéandig in DIN EN 20 Teil 1 Gbernommen worden.

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

Friihere Ausgaben
DIN EN 20: 08.75, 06.80

Anderungen

Gegenuber DIN EN 20/06.80 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Norm-Nummer in DIN EN 20 Teil 1 gedndert.
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Deskriptoren: Holz, Holzschutzmittel, Pestizid, Insektizid, Organismenschutz, Laboratoriumsverfahren, Bestimmung,
Wirksamkeit, Vorbeugende Wirkung, Lyctus

Deutsche Fassung

Holzschutzmittel

Bestimmung der vorbeugenden Wirkung
gegeniber Lyctus brunneus (Stephens)
Teil 1: Oberflichenbehandlung (Laboratoriumsverfahren)

Wood preservatives; Determination of pro-  Produits de préservation du bois; Détermi-
tective effectiveness against Lyctus brun- nation de lefficacité protectrice vis-a-vis
-~ neus (Stephens); Part 1: Application by de Lyctus brunneus (Stephens); Partie 1:
surface treatment (Laboratory method) Application par traitement de surface
(Méthode de laboratoire)

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1992-07-01 angenommen.
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfilien, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.
Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.
Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

~ CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1992. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref-Nr. EN 20-1: 1992 D
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Vorwort
Die vorliegende Europédische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 38 ,Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzprodukten“, mit dessen Sekretariat AFNOR betraut ist, ausgearbeitet.
Dieser Teil 1 von EN 20 ersetzt zusammen mit EN 20 Teil 2 EN 20:1974. Dieser Teil 1 dient dazu, die vorbeugende Wir-
kung von Holzschutzmitteln zu beurteilen, die durch Oberflichenbehandlung aufgetragen werden.
Mit dieser Européischen Norm Ubereinstimmende nationale Normen missen spéatestens bis zum 1993-01-31 herausge-
geben und entgegenstehende nationale Normen spétestens bis zum 1993-01-31 zuriickgezogen werden.
Dieser Teil der Européaischen Norm wurde angenommen.
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind folgende Lander gehaiten, diese Européische Norm zu tiber-
nehmen:
Belgien, Dénemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Kénigreich.
S
Einleitung
Das in diesem Teil von EN 20 beschriebene Priifverfahren ist ein Laboratoriumsverfahren, das eine Grundlage fir die
Beurteilung der vorbeugenden Wirkung eines Holzschutzmittels gegen Lyctus brunneus bei Behandlung der Oberflache
des Holzes bildet. Es ermdglicht, die Holzschutzmittelmenge zu bestimmen, von der ab jeder von einer Eiablage ausge-
hende Befall verhindert wird, es kann auch fiir gebrauchsfertige Holzschutzmitte! verwendet werden.
Es wurde die Art Lyctus brunneus gewahlt, da sie besonders praxisrelevant und fiir Laboratoriumspriifungen leicht hand-
habbar ist. Die Priifung kann auch mit anderen Lyctiden durchgefiihrt werden, wobei die Ergebnisse von den mit Lyctus
durchgefiihrten Priifungen abweichen kénnen.
Die Probehdlzer werden, bevor sie zur Eiablage angeboten werden, mit einer definierten Nahrlésung angereichert, um den
Befallsumfang und die Entwicklungsgeschwindigkeit bei Durchfihrung der Priifungen in verschiedenen Laboratorien zu
vereinheitlichen.
Dieses Laboratoriumsverfahren bietet eine Mdglichkeit, die bekdmpfende Wirkung eines Holzschutzmittels zu bewerten.
Bei dieser Bewertung sollten die in Betracht kommenden Anwendungsverfahren berlicksichtigt werden. Es wird
empfohlen, die Ergebnisse dieser Priifung durch weitere aus anderen geeigneten Prafungen und vor allem durch
praktische Erfahrungen zu vervolistandigen.
Durch die Einflhrung auBerordentlich wirksamer Biozide ist es sehr wichtig geworden, angemessene MaBnahmen zur
getrennten Arbeit mit solchen Wirkstoffen, Schutzmitteln und behandelten Hélzern einschlieBlich aller Arten von Labor-
kleidung und Laborgeréaten zu treffen. Diese angemessenen MaBnahmen sollten sowohl getrennte Arbeitsrdume oder
getrennte Teile in Arbeitsraumen, getrennte Einrichtungen und Raume zur Konditionierung als auch eine entsprechende -
Unterweisung der Mitarbeiter einschlieBen.
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