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Luft- und Raumfahrt —
Prifverfahren fiir Erzeugnisse DIN

aus Aluminium und Aluminiumlegierungen

C—
Teil 5: Bestimmung der Plattierdicke und der Kupferdiffusion E N 2004

bei plattiertem Halbzeug Teil 5
Deutsche Fassung EN 2004-5 : 1993

Aerospace series; test methods for aluminium and

aluminium alloy products;

Part 5: Determination of cladding thickness and copper diffusion of
clad semi-finished products;

German version EN 2004-5:1993

Série aérospatiale; méthodes d'essais applicables

aux produits en aluminium et alliages d'aluminium;

Partie 5: Mesure de 1'épaisseur du placage

et de la diffusion du cuivre dans le placage des demi-produits plaqués;
version allemande EN 2004-5:1993

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiur Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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4
S Die Europdische Norm EN 2004-5:1993 hat den Status einer Deutschen Norm.
a
2 Nationales Vorwort
Die Europaische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerit (AECMA)
4 ist vom Europdischen Komitee fir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden,
g Europaische Normen (EN) fiur das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten.
€ Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte Organi-
sation (ASB) des CEN. Somit gilt der organisatorische Ablauf fiir die Erstellung
von Normen der AECMA bis zur CEN-SchluBabstimmung. Die SchluBabstimmung wurde
1 nach den Gemeinsamen CEN/CENELEC-Regeln durchgefiihrt.

Die vorliegende Norm EN 2004-5:1993 wurde von der AECMA-Komission C 5 unter Mit-
wirkung des Arbeitsausschusses 2.1.3 der Normenstelle Luftfahrt erarbeitet.

Entsprechend BeschluB 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats der Normen-
stelle Luftfahrt sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse
zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu uberfiihren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung
hinzugefiigt.

Die Behdrdenanerkennung wurde innerhaib des AECMA-Ablaufes eingeholt.
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