DEUTSCHE NORM Oktober 1994
Textilien
Farbechtheitsprifungen DIN
Teil AO3: GraumaBstab zur Bewertung des Anblutens -
(ISO 105-A03 :1993) Deutsche Fassung EN 20105-A03 : 1994 EN 20105-A03

ICS 59.020 Ersatz fur
Deskriptoren: Textilien, Farbechtheit, GraumaBstab, Ausbluten

Textiles; Tests for colour fastness; Part A03: Grey scale for assessing
staining; (ISO 105-A03 : 1993);
German version EN 20105-A03 : 1994

Textiles; Essais de solidité des teintures; Partie A03: echelle de gris
pour I'évaluation des dégorgements; (ISO 105-A03 : 1993);
Version allemande EN 20105-A03 : 1994

Die Europidische Norm EN 20105-A03:1994 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm ist durch die Ubernahme von ISO 105-A03 : 1993 in eine Europaische Norm
entstanden.

Anderungen
Gegeniiber DIN 54002 : 1982-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Gliederungsschema der ISO Gibernommen.

Frithere Ausgaben
DIN 53950: 1954-01
DIN 53951: 1954-01
DIN 54002: 1958-11, 1969-12, 1982-08

Internationale Patentklassifikation

D 06 H 003/00
G 01 N 033/36

Fortsetzung 3 Seiten

NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Textilnorm, NormenausschuB Textil und Textiimaschinen im DIN

Diese Norm enthélt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 105'A03

DIN 54002 : 1982-08

EN

nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet. n(a)igglr‘l ra}en
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
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