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Deutsche Fassung EN 2076-2 : 1989 Teil 2

Aerospace series; Aluminium and magnesium alloy ingots and castings; Technical specification;
Part 2: Ingots for remelting; German version EN 2076-2 : 1989

Serie aérospatiale; Lingots et piéces moulées en alliages d'aluminium et de magnésium; Spécification tech-
nique; Partie 2: Lingots pour refusion; Version allemande EN 2076-2 : 1989

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

Die Europdische Norm EN 2076-2 : 1989 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerat (AECMA)
jst vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erklart worden,
Europdische Normen (EN) fiir das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten.
burch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte Organi-
sation (ASB) des CEN. Somit gilt der organisatorische Ablauf fur die Erstellung
von Normen der AECMA bis zur CEN-SchluBabstimmung. Die CEN-SchluBabstimmung wurde
nach den Gemeinsamen CEN/CENELEC-Regelin durchgefihrt.

Die vorliegende Norm EN 2076-2 wurde von der AECMA-Kommission C 5 "Metallische
Werkstoffe" unter Mitwirkung des Arbeitsausschusses 2.1.3 "Leichtmetalle" der
Normenstelle Luftfahrt erarbeitet.

Die Behdrdenanerkennung wurde innerhalb des AECMA-Ablaufes eingeholt.

Diese Norm ersetzt gemeinsam mit DIN EN 2076 Teil 1 und DIN EN 2076 Teil 3

DIN 29 531, die ihrerseits gemaB BeschluB des o. g. Arbeitsausschusses mit dem
Vermerk "Nicht fiir Neukonstruktionen" versehen wurde.

Zitierte Normen

- in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

- in den nationalen Erganzungen

DIN 29 531 Luft- und Raumfahrt; GuBstiicke aus Aluminium- und Magnesium-Legierungen; Technische
Lieferbedingungen; Nicht fur Neukonstruktionen

DIN EN 2076 Teil 1 Luft- und Raumfahrt; Blocke und GuBstiicke aus Aluminium- und Magnesiumlegierungen;
Technische Lieferbedingungen; Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung
EN 2076-1 : 1989

DIN EN 2076 Teil 3 Luft- und Raumfahrt; Blécke und GuBstiicke aus Aluminium- und Magnesiumlegierungen;
Technische Lieferbedingungen; Teil 3: Ausfallmuster und SerienguBstiicke; Deutsche
Fassung EN 2076-3 : 1989

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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