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Textilien
Bestimmung des Widerstandes gegen das DIN
Durchdringen von Wasser —_—
— Hydrostatischer Druckversuch EN 20 811
(1ISO 811 :1981) Deutsche Fassung EN 20811 : 1992

Diese Norm enthélt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 81 1
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% Textile fabrics; Determination of resistance to water penetration; Ersatz far
of Hydrostatic pressure test; (ISO 811 :1981); DIN 53886/11.77
% German version EN 20811 : 1992
ol Etoffes; Détermination de la résistance a la pénétration de l'eau;
%| Essai sous pression hydrostatique; (1ISO 811 : 1981);
§’ Version allemande EN 20811 : 1992
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8 Die Europaische Norm EN 20811 :1992 hat den Status einer
L
8 Deutschen Norm.
@
/ 5 Nationales Vorwort
[7]
] Der ArbeitsausschuB NMP 513 ,Textilpflege, Wassereinwirkung, Knitterverhalten® ist far
g’ die vorliegende Norm zustandig.
£ Diese Norm ist durch die Ubernahme von ISO 811 : 1981 in eine EN-Norm entstanden.
S Fur die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entspre-
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8 chende Deutsche Norm hingewiesen:
£ ISO 139 siehe DIN EN 20 139
2
e Zitierte Normen
[}
S — in der Deutschen Fassung:
E Siehe Abschnitt 2
g — in nationalen Zusétzen:
3 DIN EN 20139 Textilien; Normalklimate fiir die Probenvorbereitung und Priifung;
g’ (1ISO 139 : 1973); Deutsche Fassung EN 20 139 : 1992
2
§ Frithere Ausgaben
3 DIN 53886: 11.77
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3 Anderungen
e Gegentiber DIN 53 886/11.77 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
§’ a) Gliederungsschema der ISO Uibernommen.
§ b) Beschreibung einer besonderen Probenvorbereitung herausgenommen.
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Z Fortsetzung 3 Seiten EN-Norm
@)
PR NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

Textilnorm, NormenausschuB Textil und Textilmaschinen im DIN
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