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Luft- und Raumfahrt ——

Vormaterial und GuBstlicke aus Stahl, DIN
Nickel- und Kobaltlegierungen

Technische Lieferbedingungen E N 2 1 03

Teil 1 - Allgemeine Anforderungen
Deutsche Fassung EN 2103-1 : 1991 Teil 1

Aerospace series; steel, nickel base and cobalt base alloy remelting stock and castings; technical
specification; Part 1 - General requirements; German version EN 2103-1:1991.

Serie aérospatiale; produits pour refusion et piéces moulées en acier et alliages base nickel et base

cobalt; spécification technique; Partie 1 - Exigences générales; Version allemande EN 2103-1:1991.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

Die Europdische Norm EN 2103 Teil 1:1991 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europdische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerdt (AECMA})
ist vom Europadischen Komitee fiur Normung (CEN) fiir zusténdig erklart worden,
Europaische Normen (EN) fir das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten.
Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte Organi-
sation (ASB) des CEN. Somit gilt der organisatorische Ablauf fur die Erstellung
von Normen der AECMA bis zur CEN-SchluBabstimmung. Die SchluBabstimmung wurde
nach den Gemeinsamen CEN/CENELEC-Regeln durchgefihrt.

Die vorliegende Norm EN 2103-1 wurde von der AECMA-Komission C 5 unter Mitwirkung
des Arbeitsausschusses 2.1.1 "Stdhle" der Normenstelle Luftfahrt erarbeitet.

Die Behordenanerkennung wurde innerhalb des AECMA-Ablaufes eingeholt.

Fiir die in Abschnitt 3 zitierten Europdischen Normen wird im folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

EN 2000 siehe DIN EN 2000
EN 2103-2 siehe DIN EN 2103 Teil 2
EN 2103-3 siehe DIN EN 2103 Teil 3

Bei Neukonstruktionen soll diese Norm anstelle von DIN 65 034 zur Anwendung kom-
men.

Zitierte Normen

- in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 3

- in nationalen Zusatzen:

- DIN EN 2000 Luft- und Raumfahrt; Qualitatssicherung; EN-Erzeugnisse der Luft- und Raumfahrt; Anerken-
nung des Qualitatssicherungssystems der Hersteller; Deutsche Fassung EN 2000:1991

DIN EN 2103-2 Luft- und Raumfahrt; Vormaterial und GuBstiicke aus Stahl, Nickel- und Kobaltlegierungen;
Technische Lieferbedingungen; Teil 2 - Vormaterial; Deutsche Fassung EN 2103-2:1991

DIN EN 2103-3 Luft- und Raumfahrt; Vormaterial und GuBstiicke aus Stahl, Nickel- und Kobaltlegierungen;
Technische Lieferbedingungen; Teil 3 - Ausfallmuster und SerienguBstiicke; Deutsche Fas-
sung EN 2103-3:1991

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

DIN 65 034 Ltuft- und Raumfahrt; GuBstiicke aus Stahl, Nickel- und Kobaltlegierungen; Technische
Lieferbedingungen

Fortsetzung 11 Seiten EN-Norm

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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EUROPAISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD EN 2103-1

NORME EUROPEENNE
Oktober 1991

DK: 669.14-4 : 669-24-4 : 669.25-4 : 620.1 : 629.7

Deskriptoren: Luftfahrtindustrie, GuBstiick, Stahl, Nickellegierung, Kobaltlegierung, Fertigung, Schmelzen,
Prifung, chemische Zusammensetzung, Kontrolle

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt
Vormaterial und GuBstiicke
aus Stahl, Nickel- und Kobaltlegierungen
- Technische Lieferbedingungen -
Teil 1 - Aligemeine Anforderungen

Aerospace series Série aérospatiale

Steel, nickel base and cobalt Produits pour refusion

base alloy remelting stock and castings et piéces moulées en acier

- Technical specification - et alliages base nickel et base cobalt
Part 1 - General requirements - Spécification technique -

Partie 1 - Exigences générales

Diese. Europdische Norm wurde von CEN am 1990-06-28 A angenommen. Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die
CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiiilen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Euro-
paischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindiiche Listén dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind
beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung
in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitgiied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in die
Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dé@nemark, Deutschland, Finnland,

Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederiande, Norwegen, Osterreich, Portugal,
Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Konigreich.

CEN

Europaisches Komitee fiir Normung
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1991 Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten
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Diese europdische Norm wurde vom Verband der europaischen Luft- und Raumfahrtindustrie (AECMA) erstellt.

Nachdem Uberprﬁfungen und Abstimmungen entsprechend den Regelin dieses Verbandes durchgefiinrt wurden, hat die
Norm der Reihe nach die Zustimmung der nationalen Verbidnde und Behorden der Mitgliedslander der AECMA er-

halten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Entsprechend den Gemeinsamen CEN/CENELEC-Regeln sind folgende Lander gehalten, diese Europaische Norm zu
ibernehmen: Belgien, Dénemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederiande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Konig-

reich,
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