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. Luft- und Raumfahrt TV
Priifverfahren fiir transparente Werkstoffe DIN
zur Verglasung von Luftfahrzeugen EN 2155
- Teil 5: Messung des Lichttransmissionsgrades im sichtbaren Bereich _
Deutsche Fassung EN 2155-5 : 1989 Teil 5
Aerospace series; Test methods for transparent materials for aircraft Ersatz fir
glazing; Part 5: Determination of visible light transmission; German DIN V EN 2155 T 5/12.86

version EN 2155-5 : 1989

Série aérospatiale; Méthodes d'essais pour matériaux transparents pour
vitrages aéronautiques; Partie 5: Mesure de la transmission originale
dans le visible; Version allemande EN 2155-5 : 1989
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‘g Die Europdische Norm EN 2165-5 : 1989 hat den Status einer Deutschen Norm.
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=4 Nationales Vorwort
3
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- g Das Europdische Komitee fiir Normung (CEN) hat die Europdische Vereinigung der
= Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerat (AECMA) fiir zustadndig erklért, Euro-
§ paische Normen (EN) fir das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten.
E Die vorliegende Norm wurde von der AECMA-Kommission C 7 "Nichtmetailische Werk-
2 stoffe"” unter Mitwirkung des Arbeitsausschusses 2.2.2 "Kunststoffe" der Normen-
E stelle Luftfahrt erarbeitet.
5
a Sie fand die Zustimmung des Bundesamtes fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das
2 Luftfahrt-Bundesamtes.
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£ Frilhere Ausgaben
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g DIN V EN 2155 T 5: 12.86
.‘é
g Anderungen
®
é Gegeniiber DIN V EN 2155 T 5/12.86 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
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% - Vornormcharakter aufgehoben.
=
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— ; - redaktionell iiberarbeitet.
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Fortsetzung 8 Seiten EN-Norm
Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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DK: 629.73.023.26 : 620.1 : 535.345.1-2
Deskriptoren: Luftfahrtindustrie, Verglasung, transparenter Kunststoff, Glas, Priifverfahren, optische
Eigenschaften
Deutsche Fassung
Luft- und Raumfahrt
Prifverfahren fiir transparente Werkstoffe
zur Verglasung von Luftfahrzeugen
Teil 5: Messung des Lichttransmissions-
grades im sichtbaren Bereich
Aerospace series Série aérospatiale
Test methods for transparent materials Méthodes d'essais pour matériaux transparents
— for aircraft glazing pour vitrages aéronautiques
Part 5: Determination of visible Partie 5: Mesure de la transmission
tigth transmission orininale dans le visible
Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1988-03~17 angenommen. Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die For-
derungen der CEN-Geschaftsordnung zu erfiillen, in denen die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser
Europdischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.
Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind
beim CEN~Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaitlich.
Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésj;ch). Eine Fassung
in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in die
Landessprache gemacht und dem CEN-Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normenorganisationen von Belgien, Ddnemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal,
- Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Konigreich.
CEN
Europ@isches Komitee Fiir Normung
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Zentralsekretariat: rue Bréderode 2, B-1000 Briissel
© CEN 1989 Das Copyright ist allen CEN-Mitgliedern vorbehalten
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