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Ersatz für
DIN V EN 2155 T 9/12.86

Die Europäische Norm EN 2155-9 : 1989 hat den Status einer Deutschen Nor«.

Nationales Vorwort

Das Europäische Komitee für Normung (CEN) hat die Europäische Vereinigung der
Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerät (AECMA) für zuständig erklärt. Euro¬
päische Normen (EN) für das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten.

Die vorliegende Norm wurde von der AECMA-Kommission C 7 "Nichtmetall ische Werk¬
stoffe" unter Mitwirkung des Arbeitsausschusses 2.2.2 "Kunststoffe" der Normen¬
steile Luftfahrt erarbeitet.

Sie fand die Zustimmung des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung und des
Luftfahrt-Bundesamtes .

Frühere Ausgaben

DIN V EN 2155 T 9: 12.86

Änderungen

Gegenüber DIN V EN 2155 T 9/12.86 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

-ûVornormcharakter aufgehoben

-ûredaktionell überarbeitet
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Fortsetzung 7 Seiten EN-Norm

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

129 74.9
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Vertag GmbH, Burggrafenstraße 6, 1000 Berlin 30
11.89
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DK: 629.73.023.26 : 620.1 ; 535.3

Deskriptoren: Luftfahrtindustrie, Verglasung, transparenter Kunststoff, Glas, Prüfverfahren, optische Eigen¬
schaft

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 1988-03-17 angenommen. Die CEN-Mitgl ieder sind gehalten, die For¬
derungen der Gemeinsamen CEN/CENELEC-Regeln zu erfüllen, in denen die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind
beim CEN-Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung
in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in die
Landessprache gemacht und dem CEN-Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normenorganisationen von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal,
Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich.
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CEN

Europäisches Komitee Für Normung
European Committee for Standardization

Comit6 Europ6en de Normal isation

Zentralsekretariat: rue Br^derode 2, B-1000 Brüssel
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