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Papier
(El?urcrgei?\ﬁrs#cg ) DIN
menaor ethode
(1ISO 1974 : 1990) Deutsche Fassung EN 21974 : 1994 EN 21 974

Diese Norm enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 1974
ICS 85.060 Ersatz fir DIN 53128 : 1978-01
Deskriptoren: Papier, Test, ReiBversuch

Paper and board — Determination of tearing resistance (Elmendorf method);
(1ISO 1974 : 1990);
German version EN 21974 : 1994

Papier et carton — Détermination de la résistance au déchirement (Méthode Elmendorf);
(1SO 1974 : 1990);
Version allemande EN 21974 : 1994

Die Europaische Norm EN 21974 : 1994 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européaische Norm ist durch die Ubernahme von 1SO 1974 :1990 entstanden. Sie wurde im européischen
Komitee CEN/TC 172 “Halbstoff, Papier und Pappe” beraten, dessen Sekretariatsfiinrung beim NormenausschuB
Papier und Pappe (NPa) im DIN liegt.

Bei der Erarbeitung dieser Europédischen Norm hat der Normenausschu3 Materialprifung (NMP) maBgeblich mitge-
arbeitet. Nationales Spiegelgremium ist hier der NMP 426 “Physikalisch technologische Prifverfahren fir Papier und
Pappe”.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 186 siehe DIN ISO 186

ISO 187 siehe DIN EN 20187

ISO 536 siehe DIN ISO 536

Anderungen
Gegeniiber DIN 53128 : 1978-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anhange A bis C aufgenommen, in denen zusétzliche Erklarungen zur Justierung, Wartung und Kalibrierung
des Priifgerates enthalten sind.

b) EN 21974 Gbernommen.

Frithere Ausgaben
DIN 53128: 1978-01

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zuséatzen

DIN EN 20187  Papier, Pappe und Zelistoff — Normalklima fir die Vorbehandlung und Prifung und Verfahren zur
Uberwachung des Klimas und der Probenvorbehandiung — (ISO 187:1990) — Deutsche Fassung
EN 20187 : 1993

DIN ISO 186 Papier und Pappe — Probenahme fiir Priifzwecke
DIN ISO 536 Papier und Pappe — Bestimmung der flichenbezogenen Masse

Internationale Patentklassifikation
D21 H

G 01 N 033/34
Fortsetzung 7 Seiten EN

NormenausschuB3 Papier und Pappe (NPa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschuf3 Materialprifung (NMP) im DIN

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, Hef Nr. memg?ﬁh@réag)blub
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet. Preisgr. 07 Vertr-Nr. 2307

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
Full document details: DIN EN 21974:1994-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-21974-1994-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-21974-1994-09

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 21974:1994-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-21974-1994-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-21974-1994-09

EUROPAISCHE NORM EN 21974
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 1994

DK 676.2.017.4 : 620.176.245

Deskriptoren:  Papier, Test, ReiBversuch

Deutsche Fassung

Papier
DurchreiBBversuch
(Elmendorf Methode)
(ISO 1974 : 1990)

Paper and board — Determination of tear-  Papier et carton — Détermination de la
ing resistance (Elmendorf method) résistance au déchirement (Méthode
(1SO 1974 : 1990) Elmendorf) (1ISO 1974 : 1990)

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1994-06-27 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dadnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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