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Stahl und GuBeisen

Bestimmung des Kupfer?ehalts " DIN

Spektrophotometrisches Verfahren mittels 2,2’-Dichinolin

(ISO 4946 : 1984) EN 27946

Deutsche Fassung EN 24 946 : 1990

Diese Norm enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm |SO 4946

Steel and cast iron; Determination of copper content; 2,2™-Diquinolyl spectrophotometric method (ISO 4946 : 1984);
German version EN 24 946 : 1990

Aciers et fontes; Dosage de cuivre; Méthode spectrophotométrique au 2,2™-biquinolyle (ISO 4946 : 1984); Version alle-
mande EN 24 946 : 1990

Die Europédische Norm EN 24 946 : 1990 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm fallt in den Zusténdigkeitsbereich des Technischen Komitees
ECISS TC 20 ,Chemische Analysen” (Sekretariat: Danemark).

Zitierte Normen
— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2
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Deskriptoren: Stahle, Eisen, chemische Analyse, Bestimmung des Gehalts, Kupfer, spekiralphotometrische Analyse

Deutsche Fassung

Stahl und GuBeisen

Bestimmung des Kupfergehalts

Spekirophotometrisches Verfahren mittels 2,2’-Dichinolin
(1ISO 4946 : 1984)

Steel and cast iron — Determination of Aciers et fontes — Dosage de cuivre —
copper content — 22-Diquinolyl spectro- Méthode spectrophotométrique au 2,2™-
photometric method (ISO 4946 : 1984) biquinolyle (ISO 4946 : 1984)

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1989-11-27 angenommen und ist dieselbe
wie die obengenannte ISO-Norm.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erilillen, in
Qer die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gieichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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