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Textilien .
Bestimmung der MaBanderung DIN
beim Waschen und Trocknen
(ISO 5077 : 1984) Deutsche Fassung EN 25 077 : 1993 EN 25 077

Diese Norm enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 5077

Textiles; Determination of dimensional change in washing and drying; Ersatz fur DIN 53 892 T1/02.79
(ISO 5077 : 1984); German version EN 25 077 : 1993

Textiles; Détermination des variations dimensionnelles au lavages et
séchage domestiques; (ISQ 5077 : 1984);
Version allemande EN 25077 : 1993

Die Europédische Norm EN 25077 :1993 hat den Status einer Deut-
schen Norm.

Nationales Vorwort
Der ArbeitsausschuBB NMP 513 Textilpflege, Wassereinwirkung, Knitterverhalten® ist fiir
die vorliegende Norm zustandig.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die ent-
sprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 139  siehe DIN EN 20139
ISO 3759 siehe DIN 53 870 (Européische Norm in Vorbereitung)
ISO 6330 siehe DIN EN 26 330

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zusétzen:

DIN 53 870 Prifung von Textilien; Bestimmung der MaBanderung von textilen
Flachengebilden; Grundlagen

DINEN 20139  Textilien; Normalklimate fir die Probenvorbereitung und Priifung;
(ISO 139 :1973); Deutsche Fassung EN 20139 : 1992

DIN EN 26330  Textilien; Nichtgewerbliche Wasch- und Trocknungsverfahren zur Prifung
von Textilien; (ISO 6330 : 1984); Deutsche Fassung EN 26 330 : 1993

Frithere Ausgaben
DIN 53 892 Teil 1: 02.79

Anderungen

Gegenliber DIN 53 892 T1/02.79 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Auswahl der Waschverfahren erfoigt nach DIN EN 26 330,
b) Bestimmung der MaBanderung nach Trocknung aufgenommen,
¢) Gliederungsschema der ISO tibernommen.
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