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Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien

Bestimmung des Blockwiderstandes DIN
(|SO 5978 :1990) EN 25 978

Deutsche Fassung EN 25978 : 1993

Diese Norm enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 5978

Rubber- or plastics-coated fabrics; Determination of blocking resist-
ance; (ISO 5978 : 1990); German version EN 25 978 : 1993

Supports textiles revétus de caoutchouc ou de plastique; Détermination
de la résistance au blocage; (ISO 5978 : 1990);
Version allemande EN 25 978 ;: 1993

Die Europdische Norm EN 25978 :1993 hat den Status einer Deut-
schen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm ist durch die Ubernahme von ISO 5978 : 1990 in eine EN-Norm entstanden.

Fur die in Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm 1SO 2231 : 1989 wird auf die entspre-
chende Deutsche Norm hingewiesen:

ISO 2231 siehe DIN EN 22 231 (z. Z. Entwurf)

Zitierte Normen
— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zusatzen:

DINEN 22231 (z.Z. Entwurf) Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien;
Normalklimate zur Konditionierung und Priifung (ISO 2231: 1989)

internationale Patentklassifikation

D 06 N 007/00
G 01 N 019/04
D 06 N 003/04
D 06 N 003/12
B 32 B 005/02
B 32 B 025/02
B 32 B 027/04
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