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Klebstoffe I

Bestimmung der Zugfestigkeit von Stumpfklebungen

(ISO 6922 : 1987) EN 26 922

Deutsche Fassung EN 26 922 : 1993
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Diese Norm enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 6922

Adhesives; Determination of tensile strength of butt joints; Ersatz flir
(ISO 6922 : 1987); German version EN 26 922 : 1993 DIN 53 288/09.79

Adhésifs; Détermination de la résistance en traction des
joints & bout lages coltés (ISO 6922 : 1987);
Version allemande EN 26 922 : 1993

Die Europaische Norm EN 26922:1993 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm ist im Komitee CEN/TC 193 ,Klebstoffe” unter intensiver deut-
scher Mitarbeit am 1993-02-12 als identische Ubernahme der Internationalen Norm
ISO 6922 : 1987 zur Anwendung empfohlen worden.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die ent-
sprechenden deutschen Normen hingewiesen:

ISO 291:1977 siehe DIN EN 62
ISO/IR 527 siehe DIN 53 455

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:

Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zuséatzen:

DIN 53 455 Prufung von Kunststoffen; Zugversuch

DIN EN 62 Glasfaserverstérkte Kunststoffe; Normalklima fiir Vorbehandlung und
Prifung
Frithere Ausgaben

DIN 53 288: 09.79

Anderungen

Gegeniber DIN 53 288/09.79 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Inhalt vollsténdig uberarbeitet.
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