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Aerospace series � Fibre reinforced plastics �
Standard procedures for conditioning prior to testing unaged materials;
German and English version EN 2743:2001

Série aérospatiale � Plastiques renforcés de fibres �
Procédures normalisées pour le conditionnement avant essais sur matéri-
aux non vieillis;
Version allemande et anglaise EN 2743:2001

Die Europäische Norm EN 2743:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europäische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerät (AECMA) ist vom Europäischen
Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für das Gebiet der Luft-
und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte
Organisation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 2743 wurde von AECMA-STAN Fachbereich Werkstoffe unter Mitwirkung deut-
scher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugefügt.

Fortsetzung 12 Seiten EN

Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
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unaged materials
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Plastiques renforcés de fibres �
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Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 2. Mai 2001 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Königreich.
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Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom Verband der Europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie (AECMA) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, hat
diese Norm  die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der AECMA
erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europäische Norm muß den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2002, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
müssen bis Juni 2002 zurückgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder
gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Standardverfahren für Vorbehandlung vor der Prüfung von nicht gealterten faserverstärkten
Kunststoffen einschließlich der Verstärkungsfasern und der gehärteten Harzsysteme für die Luft- und Raumfahrt
fest.

ANMERKUNG Für nicht gehärtetes Prepregmaterial sind die Anforderungen an die Vorbehandlung vor der Prüfung in den
betreffenden technischen Lieferbedingungen oder dem Prüfverfahren festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Diese Europäische Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgeführt. Bei starren Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Europäischen Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

EN 3615, Luft- und Raumfahrt � Faserverstärkte Kunststoffe � Prüfverfahren zur Ermittlung der Auslagerungsbe-
dingungen in feuchtem Klima und Ermittlung der Feuchteaufnahme

1).

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1 Vorbehandlung

Die gesamten aufeinanderfolgenden Arbeitsgänge, um eine Probe oder einen Probekörper hinsichtlich Temperatur
oder Temperatur und Feuchte in einen Gleichgewichtszustand zu bringen.

3.2 Gehärteter Zustand

Der Zustand eines Probekörpers oder einer Probe unmittelbar nach der Fertigung, dessen/deren Wassergehalt zu
keinem Zeitpunkt 10 % der festgelegten maximalen Feuchteaufnahme bei einer relativen Luftfeuchte von 85 %
überschritten hat.

4 Verfahrensprinzip

Auslagerung eines nicht gealterten Werkstoffes in einem Vorbehandlungsklima, das es ermöglicht, diesen
Werkstoff im gehärteten Zustand zu halten oder ihn weitestgehend in diesen Zustand zurückzuführen.

5 Gerät

5.1 Klimakammer, die, falls notwendig, die festgelegte Temperatur und relative Luftfeuchte aufrechterhalten
kann.

5.2 Abgedichteter Behälter, z. B. metallbeschichteter Polyethylenbeutel oder luftdichtes Metallgefäß

5.3 Trockensalzbeutel, z. B. Phosphorpentoxid

5.4 Sauberes und trockenes saugfähiges Tuch oder Filterpapier

1) Veröffentlicht als AECMA-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm
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