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Specification and approval of welding procedures for metallic materials —
Part 8: Approval by a pre-production welding test;
German version EN 288-8 : 1995

Descriptif et qualification d’'un mode opératoire de soudage pour les
matériaux métalliques — Partie 8: Epreuve de qualification par exécution
d’ un assemblage soudé particulier préalable a la production;

Version allemande EN 288-8 : 1995

Die Europdische Norm EN 288-8:1995 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Die vorliegende Norm ist Teil einer Serie Gber Anforderung und Anerkennung von
SchweiBverfahren. Diese Normen schaffen einheitliche Grundlagen, um die ausfiihren-
den Betriebe beurteilen und die Gite der ausgefiihrten SchweiBarbeiten nach gleichen
Merkmalen bewerten zu kénnen.
Mit diesen Nachweisen schafft der Hersteller gegentiber dem Besteller vertrauensbil-
dende MaBnahmen. Die Nachweise dienen auch als Grundlage fiir die gegenseitige
Anerkennung nachgewiesener Leistungen durch zustandige Stellen. Da die Benennung
“SchweiBverfahren” eine unterschiedliche Bedeutung hat, wurde es notwendig, dem eng-
lischen und franzdsischen Sprachgebrauch entsprechend, eine Unterscheidung vorzu-
nehmen in:
— SchweiBprozeB (welding process), der auf das eigentliche Schweien beschrankt
ist;
— SchweiBverfahren (welding procedure), mit dem alle das SchweiBergebnis beein-
flussenden Tatigkeiten erfaBt werden, wie Vorbereitung/Vorbehandiung, Durchfiih-
rung und Nachbehandlung/Nacharbeiten.
Die vorliegende Norm gliedert sich zur Zeit in 13 Teile. GemaB Vorwort in EN 288-8 in die
Teile 1 bis 8 sowie
Teil 9: SchweiBverfahrenspriifung fiir den erd- und seeverlegten Rohrfernleitungsbau;
Teil 10: SchweiBanweisung fir das Elektronenstrahlschweilen;
Teil 11: SchweiBanweisung flir das LaserstrahlschweiBen;
Teil 12: SchweiBverfahrenspriifung fiir das LichtbogenschweiBen von Stahigus3;
Teil 13: SchweiBverfahrensprifung flir das LichtbogenschweiBen von AluminiumguB
sowie Verbindungen zwischen AluminiumguB und Aluminiumknetlegierungen.
Mit diesem Angebot an SchweiBanweisungen und SchweiBverfahrenspriifungen sollen
fur die Vielzahl der Anwendungsfille und die praktischen Gegebenheiten Abstufungen
von Anforderungen und angemessene Auswahimdglichkeiten geschaffen werden.
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