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FluBmittel zum Weichléten DIN
Einteilung und Anforderungen -
Teil 1: Einteilung, Kennzeichnung und Verpackung EN 29 454
(1SO 9454-1:1990) Deutsche Fassung EN 29 454-1:1993 Teil 1

Diese Norm enthélt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 9454'1

Soft soldering fluxes; Classification and requirements; Ersatz fur DIN 8511 T2/05.88
Part 1: Classification, labelling and packaging (ISO 9454-1 : 1990);

German version EN 29 454-1: 1993

Flux de brasage tendre; Classification et caractéristiques

Partie 1: Classification, marquage et emballage

(1ISO 9454-1:1990); Version allemande EN 29 454-1 : 1993

Die Europédische Norm EN 29 454-1:1993 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm I1SO 9454-1:1990 wurde im SC 12 ,Hart- und Weichldten* des
ISO/TC 44 ,SchweiBen und verwandte Verfahren* erarbeitet.

Abweichend von DIN 8511 Teil 2 wurden die FluBmittel nicht mehr nach der Wirkung der
FluBmittelriickstdnde eingeteilt, sondern gemas dem Gruppen-Aufbau (siehe Tabelle 1)
nach den chemischen Hauptbestandteilen.

Es gibt kein FluBmittel, das fiir alle Zwecke, d. h. fiir samtliche Grundwerkstoffe und Lot-
legierungen sowie fiir alle in Frage kommenden Arbeitsweisen, verwendbar ist. Die
Eigenschaften und die damit zusammenhéngende Zusammensetzung der FluBmittel
missen deshalb angepaBt werden. Die Norm DIN EN 29 454 Teil 1 ermdglicht die Aus-
wahl des geeigneten FluBmittels flir den entsprechenden Anwendungszweck.

FluBmittel zum Weichldten kénnen nach Vereinbarung zwischen Anwender und Herstel-
ler entsprechend den ,Richtlinien fir die Anwendung von Priifverfahren* nach 1SO 9455
Teil 1 bis Teil 16 (siehe Tabelle A1) gepriift werden.

Mit Erscheinen dieser Norm muB die Verpackung mit Chargennummer und Herstellungs-
datum versehen sein.

Die bisherige Einteilung der FluBmitteli nach DIN 8511 Teil 2 lieB eine gréBere Auswahl-
méglichkeit zu. Um den Ubergang auf die neuen Typ-Kurzzeichen zu erleichtern, sind die
bisher festgelegten FluBmittel zum Weichléten denen nach DIN EN 29 454-1 gegentber-
gestellt, wobei die Angabe der FluBmittelart (fliissig, fest, Paste) unberticksichtigt bleibt.
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Seite 2 DIN EN 29 454 Teil 1

Tabelle: Gegeniiberstellung der Typ-Kurzzeichen nach DIN 8511 Teil 2 und DIN EN 29 454 Teil 1

Typ-Kurzzeichen nach

DIN 8511 Teil 2/05.88

DIN EN 29 454 Teil 1

FluBmittel, deren Ruckstande Korrosion hervorrufen (Schwermetalle)

F-SW-11
F-SW-12
F-SW-13

3.2.2.
3.1.1.
3.2.1.

FluBmittel, deren Riickstande bedingt kor

rodierend wirken kénnen (Schwermetalle)

F-SW-21 3.1.1.
F-Sw-22 3.1.2.
F-SW-23 2.1.3.
2.2.1.
2.23.
F-SW-24 21.1.
2.1.3.
223.
F-SW-25 2.1.2.
222
F-SW-26 1.1.2.
F-SW-27 1.1.3.
F-SW-28 1.2.2

FluBmittel, deren Rickstande nicht korrodierend wirken (Schwermetalle)

F-SW-31 1.1.1.
F-SW-32 1.1.3.
F-SW-33 1.2.3.
F-SW-34 2.2.3.
(Leichtmetalle)
F-LW-1 3.1.1.
F-LW-2 2.1.3.
F-LW-3 21.2.

Zitierte Normen

— in nationalen Zusétzen:
DIN 8511 Teil 2  FluBmittel zum Loten metallischer Werkstofje; FluBmittel zum Weichldten

Friihere Ausgaben

DIN 8511: 01.63
DIN 8511 Teil 2: 08.67, 05.88

Anderungen
Gegeniiber DIN 8511 T2/05.88 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Inhalt der Internationalen Norm ISO 9454 : 1990 wurde vollsténdig Gbernommen.

b) Die detaillierte praxisorientierte Einteilung der FluBmittel zum Weichidten von Schwermetallen und Leichtmetallen
durch Angabe des Typ-Kurzzeichens, der Typbeschreibung, der Lieferform und dem Hinweis fiir die Verwendung ist in
der Norm nicht mehr enthalten.

¢) Zusétzlich ist eine Richtlinie fiir die Anwendung von Priifverfahren in Abhéangigkeit vom verwendeten FluBmittel mit
aufgenommen worden.
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Deskriptoren:  Weichléten, LotfluBmittel, Einteilung, Festlegungen, Kennzeichnung, Verpackung

Deutsche Fassung

FluBmittel zum Weichloten

Einteilung und Anforderungen
Teil 1: Einteilung, Kennzeichnung und Verpackung
(1ISO 9454-1:1990)

Soft soldering fluxes — Classification and  Flux de brasage tendre — Classification et
requirements — Part 1: Classification, label-  caractéristiques — Partie 1: Classification,
ling and packaging (ISO 9454-1:1990) marquage et emballage (ISO 9454-1:1990)

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1993-11-15 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederiande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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