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Behaltnisse aus Glas mit weiter Offnung

Planitatsabweichung der Behaltnismindung DIN
Prifverfahren EN 29 885

(1SO 9885 : 1991) Deutsche Fassung EN 29 885 : 1994

Diese Norm enthélt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 9885

ICS 81.040.30; 55.100

Wide-mouth glass containers; Deviation from flatness of top sealing surface; Test methods; (ISO 9885 : 1991);
German version EN 29 885 : 1994

Récipients en verre a col large; Déviation de planéité de la surface d’étanchéité supérieure; Méthodes d’essai;
(ISO 9885 : 1991); Version allemande EN 29 885 : 1994

Die Europdische Norm EN 29885 :1994 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm ist durch die Ubernahme von ISO 9885 : 1991 in eine EN-Norm entstanden.
Sie wurde im europdischen Komitee CEN/TC 261 ,Verpackung“ beraten.

Das hierflr zustandige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB NMP 371
,Prifung von Hohlglas“ des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) im DIN Deut-
sches Institut fir Normung e.V.

Die Internationale Norm ISO 9885 ist vom Technischen Komitee 63 ,Glasbehéltnisse
(Sekretariat: Slowakei) der Internationalen Normungsorganisation (ISO), dem ISO/TC 63,
ausgearbeitet worden.
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