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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 301:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 „Klebstoffe“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom AENOR (Spanien) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 042-04-05 AA — Spiegelausschuss zu CEN/TC 193/SC 1 
„Holzklebung“ im Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 301:2006-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Unterklassen für Klebstoffe für allgemeine Zwecke, für Keilzinkenverbindungen und für fugenfüllende 
Anwendungen aufgenommen; 

b) weitere Einteilung der Klebstoffe nach Temperaturbeständigkeit sowie Anwendung von Klebstoff und 
Härter in gemischter und getrennter Form vorgenommen; 

c) Anwendung von Typ-II-Klebstoffen auf Nutzungsklasse 1 beschränkt; 

d) in 5.1 Festlegungen zu zusätzlichen Prüfungen bei kleinen Modifizierungen von zugelassenen 
Klebstoffen ergänzt; 

e) in 5.2 Anforderungen an die Zugscherfestigkeit für Klebschichtdicken von 0,3 mm bis 2,0 mm festgelegt; 

f) in 5.3 spezielle Festlegungen für die Delaminierungsprüfung bei bestimmten Laubhölzern aufgenommen; 

g) in 5.4 pH-Wert zur Anwendung der Prüfung auf Faserschädigung gesenkt; 

h) zusätzliche Prüfungen zur statischen Belastung als 5.6 und für getrennten Auftrag von Harz und Härter 
bei Keilzinkenverbindungen als 5.7 aufgenommen. 

Frühere Ausgaben 

DIN 68141: 1969-10 
DIN EN 301: 1992-08, 2006-09 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 301:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 „Klebstoffe“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom AENOR gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2014 und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis April 2014 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 301:2006. 

Gegenüber EN 301:2006 wurden die folgenden Änderungen vorgenommen: 

a) drei Unterklassen für Klebstoffe wurden aufgenommen: Klebstoffe für allgemeine Zwecke, für 
Keilzinkenverbindungen und für fugenfüllende Anwendungen; 

b) weitere Einteilung der Klebstoffe nach Temperaturbeständigkeit sowie Anwendung von Klebstoff und 
Härter in gemischter und getrennter Form vorgenommen;  

c) Anwendung von Typ-II-Klebstoffen auf Nutzungsklasse 1 beschränkt; 

d) Festlegungen bei kleinen Modifizierungen von zugelassenen Klebstoffen ergänzt; 

e) Anforderungen an die Zugscherfestigkeit für dicke Klebstofffugen von 0,3 mm bis 2,0 mm festgelegt; 

f) Festlegungen für die Delaminierungsprüfung bei Laubhölzern aufgenommen; 

g) pH-Wert zur Anwendung der Prüfung auf Faserschädigung gesenkt; 

h) zusätzliche Prüfungen zur statischen Belastung und für getrennten Auftrag von Harz und Härter bei 
Keilzinkenverbindungen aufgenommen. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Einleitung 

Dieses Dokument ist Teil einer Normenreihe, die Klebstoffe auf Phenoplast- und Aminoplastbasis für 
Holzbauteile behandelt, und wird zur Unterstützung von EN 1995-1-1, Eurocode 5: Bemessung und 
Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-1: Allgemeines — Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau 
veröffentlicht. Die Reihe besteht aus einer Norm für Klassifizierung und Leistungsanforderungen (EN 301), 
fünf Prüfverfahren (EN 302, Teile 1 bis 4 und EN 15416-2) zur Beurteilung des Leistungsverhaltens von 
Klebstoffen nach Beanspruchung durch festgelegte Wärme- und Feuchtebehandlungen, und drei 
Prüfverfahren (EN 302, Teile 5 bis 7) zur Charakterisierung der Gebrauchseigenschaften des Klebstoffs. 

SICHERHEITSANWEISUNG — Personen, die dieses Dokument anwenden, sollten, sofern anwendbar, mit 
den üblichen Labortätigkeiten vertraut sein. Dieses Dokument kann nicht alle sicherheitsrelevanten Probleme 
behandeln, die bei seiner Anwendung möglicherweise auftreten. Es liegt in der Verantwortung des 
Anwenders, geeignete Sicherheitsvorkehrungen und Gesundheitsschutzmaßnahmen zu treffen sowie für die 
Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften zu sorgen. 

UMWELTERKLÄRUNG — Es ist möglich, dass sich einige der nach dieser Norm zulässigen Werkstoffe 
negativ auf die Umwelt auswirken können. In dem Maße wie technologische Fortschritte zu besseren 
Alternativen zu diesen Werkstoffen führen, werden diese Werkstoffe so weit wie möglich aus dieser Norm 
entfernt. 

Es wird empfohlen, dass der Anwender dieser Norm nach dem Ende der Prüfung für eine geeignete 
Entsorgung der Abfälle nach den örtlichen Vorschriften sorgt. 
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