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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 302-2:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 „Klebstoffe“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom AENOR (Spanien) gehalten wird. 

Der zuständige Arbeitsausschuss im DIN ist der NA 042-04-05 AA „Spiegelausschuss zu CEN/TC 193/SC 1 
Holzklebung“ im Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 302-2:2004-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Anwendungsbereich auf PK-Klebstoffe nach DIN EN 15425 und EPI-Klebstoffe nach DIN EN 16254 
erweitert; 

b) Hinweis, dass die Norm nicht für modifiziertes Holz gilt, im Anwendungsbereich aufgenommen; 

c) in 5.1 festgelegt, dass die Prüfung mit Fichte auch für Tanne und Kiefer gilt; 

d) in 5.2 ergänzt, dass die Norm nicht für Klebstoffsysteme zum getrennten Auftrag von Klebstoff und Härter 
gilt; 

e) Klebstoffauftrag für maximale und minimale Wartezeit in Tabelle 2 angegeben. 

Frühere Ausgaben 

DIN 68141: 1969-10 
DIN EN 302-2: 1992-08, 2004-10 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 302-2:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 „Klebstoffe“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom AENOR gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2013 und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen September 2013 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 302-2:2004. 

Die folgenden Änderungen wurden vorgenommen: 

  der Klebstoffauftrag für die maximale und minimale Wartezeit wird für Klebstoffe auf Phenoplast- und 
Aminoplastbasis angegeben; 

  die Norm dient zur Beurteilung der Übereinstimmung von Klebstoffen mit EN 301, EN 15425 und 
prEN 16254. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

DIN EN 302-2:2013-06 

Full document details: DIN EN 302-2:2013-06

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-302-2-2013-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-302-2-2013-06

