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Holzwerkstoffe DIN
Bestimmung des Biege-Elastizitdtsmoduls =
und der Biegefestigkeit
Deutsche Fassung EN 310 : 1993 EN 310
Wood-based panels; Determination of modulus of elasticity in bending Vorgesehen als
and of bending strength; German version EN 310 : 1993 ‘ Ersatz far
Panneaux & base de bois; Détermination du module d’élasticité en flexion DIN 52 352/09.53
et de la résistance a la flexion; Version allemande EN 310 : 1993 DIN 52 362 T1/04.65
DIN 52 371/05.68;
siehe auch

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 310 : 1993 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 4 ,Gemeinsame Prifverfahren fiir Holzwerkstoffe“ des Tech-
nischen Komitees 112 ,Holzwerkstoffe erarbeitet. Die Sekretariatsfiihrung der Arbeitsgruppe liegt beim Vereinigten
Konigreich.

Der zustandige Arbeitsausschuf3 im DIN ist der NHM 215 ,SPA CEN/TC 112 — ISO/TC 89“.

Diese Européische Norm gehdért zu einer Normenreihe, die sich mit Holzwerkstoffen im Rahmen der Bauproduktericht-
linie befaBt und auch zur Unterstiitzung von Eurocode No.5 ,Gemeinsame einheitliche Regeln fir Holzbauwerke*
herausgebracht wird.

Da sowohi die bisherigen DIN-Normen als auch die EN-Normen jeweils ein geschlossenes System z.B. aus Prf- und
Anforderungsnormen bilden, ist ein Ersatz von einzelnen DIN-Normen durch DIN-EN-Normen meist erst dann méglich,
wenn alle Elemente des neuen ,Normenpaketes” vorliegen. Aus diesem Grunde werden ,EN-Normenpakete” gebiidet,
die zu einem festgelegten Zeitpunkt die entgegenstehenden nationalen Normen ersetzen.

In Resolution CEN/BT 22/983 ist festgelegt, daB die Normen des CEN/TC 112 ein ,EN-Normenpaket* bilden. Fiir diese
Europaische Norm und fiir alle weiteren Normen des CEN/TC 112, die bis zum 30.06.1994 in der formeflen Abstim-
mung angenommen werden, ist ein spatestes Datum fir die Zurtickziehung (DOW) der entgegenstehenden nationalen
Normen bis zum 31.12.1994 vorgesehen. Daraus ergibt sich, daB die im Ersatzvermerk aufgefiihrten DIN-Normen noch
bis zum 31.12.1994 weiterbestehen.

Zitierte Normen
Siehe Abschnitt 2 und Anhang A

Friihere Ausgaben
DIN 52350: 10.43
DIN 52 352: 09.53
DIN 52 362: 01.55
DIN 52 362 Teil 1: 04.65
DIN 52371: 05.68

Anderungen

Gegentiber DIN 52 352/09.53, DIN 53 362 T1/04.65 und DIN 52371/05.68 wurden folgende Anderungen vorgenom-
men:

— EN 310 mit einheitlicher Stitzweite flr alle Holzwerkstoffe libernommen.
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Deskriptoren: Holzwerkstoff, Spanplatte, Sperrholz, Faserplatte, OSB, zementgebundene Spanplatte, Priifverfahren,
Elastizititsmodul, Biegefestigkeit

Deutsche Fassung

Holzwerkstoffe
Bestimmung des Biege-Elastizitatsmoduls
und der Biegefestigkeit

Wood-based panels — Determination of Panneaux & base de bois — Détermination
modulus of elasticity in bending and of du module d'élasticité en flexion et de la
bending strength résistance a la flexion

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1992-12-15 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europadischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Koénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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