DEUTSCHE NORM Juli 1996

Bauholz fiir tragende Zwecke

Festigkeitsklassen
Deutsche Fassung EN 338:1995 E
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ICS 79.040
Deskriptoren: Bauholz, Holzbau, Festigkeitsklasse

Structural timber — Strength classes;
German version EN 338 :1995

Bois de structure — Classes de résistance;
Version allemande EN 338:1995

Die Europédische Norm EN 338 :1995 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 2 “Vollholz” des Technischen
Komitees 124 “Holzbauwerke” erarbeitet. Die Sekretariatsfiihrung dieser Arbeitsgruppe
liegt bei Frankreich und dem Vereinigten Konigreich.

Der zustandige ArbeitsausschuB im DIN ist der NABau-SpiegelausschuB “Holzbau”
(NABau-AA 04.01.00) in Verbindung mit dem NABau-KoordinierungsausschuB “Holzbau”
(NABau-AA 04.02.00).

Fortsetzung 4 Seiten EN

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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