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Schutzkleidung-Priifverfahren DTN

Verhaltensbestimmung von Materialien bei Einwirkung

von kieinen Spritzern geschmolizenen Metalls
Deutsche Fassung EN 348:1992 EN 348

Protective clothing; Test method: Determination of behaviour of materials on impact of small splashes of molten metal;
German version EN 348 : 1992
Vétements de protection; Méthode d’essai: Détermination du comportement des matériaux au contact avec des petites

projections de métal liquide;
Version allemande EN 348 :1992

Die Europidische Norm EN 348 :1992 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm beinhaltet die Deutsche Fassung der von der AG 2 ,Hitzeschutzkleidung” des CEN/TC 162
,Schutzkleidung einschlieBlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten” des Européischen Komitees
fir Normung CEN ausgearbeiteten Norm EN 348. Die Deutsche Fassung wurde vom Spiegelaus-
schuB WG 2 ,Hitzeschutzkleidung“ des Normenausschusses Personliche Schutzausriistung (NPS) im DIN
erstellt.
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EUROPAISCHE NORM EN 348
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 1992

DK 614.895.5:614.873.6 : 620.1

Deskriptoren:  Persénliche Schutzausriistung, Schutzkleidung, Warmeschutz, Schmelzgut, Prifbedingungen

Deutsche Fassung

Schutzkleidung-Priifverfahren

Verhaltensbestimmung von Materialien bei Einwirkung
von kleinen Spritzern geschmolzenen Metalls

Protective clothing; Test method: Determi- Vétements de protection; Méthode d’essai:

nation of behaviour of materials on impact  Détermination du comportement des maté-

of small splashes of molten metal riaux au contact avec des petites projections
de métal liquide

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1992-09-14 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhdltlich.

Diese Europiische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnlapd, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Kénig-
reich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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