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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 351-1:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 38 �Dauerhaftigkeit von Holz 
und Holzprodukten� erarbeitet, dessen Sekretariat von SIS (Schweden) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-03-06 AA �Spiegelausschuss zu 
CEN/TC 38 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten� im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und 
Möbel (NHM). 

Für die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen 
Dokumente hingewiesen: 

ISO 2859-1 siehe DIN ISO 2859-1 
 
Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 351-1:2007-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) normative Verweisungen aktualisiert; 

b) neue Eindringtiefeklasse als NP 7 aufgenommen; 

c) wahlweise Anforderung an die Eindringtiefe in Längsrichtung gestrichen; 

d) Festlegungen zur Erfüllung der Eindringtiefe- und Aufnahmeanforderungen erweitert; 

e) Abschnitt zur Kennzeichnung aktualisiert; 

f) Darstellung des Entscheidungsprozesses in Bild A.1 überarbeitet; 

g) Anhang C zu Eindringtiefeklassen nach EN 351-1:1995 gestrichen; 

h) Literaturhinweise aktualisiert; 

i) Dokument redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 68800: 1956-09 
DIN 68800-3: 1974-05, 1981-05, 1990-04 
DIN 68805: 1983-10 
DIN EN 351-1: 1995-08, 2007-10 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 2859-1, Annahmestichprobenprüfung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler (Attribut-

prüfung) � Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitätsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpläne für die 

Prüfung einer Serie von Losen 
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 April 2023 

ICS 71.100.50; 79.040 Ersetzt EN 351-1:2007 

Deutsche Fassung 

 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten �  
Mit Holzschutzmitteln behandeltes Vollholz �  

Teil 1: Klassifizierung der Schutzmitteleindringung und 
-aufnahme 

 

Durability of wood and wood-based products �  
Preservative-treated solid wood �  

Part 1: Classification of preservative penetration and 
retention 

 Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois �  
Bois massif traité avec produit de préservation �  

Partie 1: Classification des pénétrations et rétentions 
des produits de préservation 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 17. Juli 2022 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter 
denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand 
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen 
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem 
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, 
Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
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EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N 
 

 

CEN-CENELEC Management-Zentrum:  Rue de la Science 23,  B-1040 Brüssel 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN 351-1:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 38 �Dauerhaftigkeit von Holz 
und Holzprodukten� erarbeitet, dessen Sekretariat von SIS gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2023, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Oktober 2023 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 351-1:2007. 

Die wesentlichen Änderungen im Vergleich zur Vorgängerausgabe sind im Folgenden aufgeführt: 

� neue Eindringtiefeklasse aufgenommen; 

� wahlweise Anforderung an die Eindringtiefe in Längsrichtung gestrichen; 

� Festlegungen zur Erfüllung der Eindringtiefe- und Aufnahmeanforderungen erweitert; 

� Abschnitt zur Kennzeichnung aktualisiert; 

� Bild A.1 überarbeitet; 

� Anhang C zu Eindringtiefeklassen nach EN 351-1:1995 gestrichen. 

Die Normenreihe EN 351 besteht aus zwei Teilen. Teil 1 gibt eine Anleitung zur Festlegung von Anforderungen 
an die Eindringtiefe und die Schutzmittelaufnahme in behandeltem Vollholz. Teil 2 enthält einen Leitfaden für 
die allgemein anzuwendenden Arbeitsweisen der Probenahme zur Analyse des mit Holzschutzmitteln 
behandelten Vollholzes. 

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des 
Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN 
abrufbar. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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