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Faserplatten DIN

Bestimmung der Oberflachenabsorption —
Teil 2: Prufverfahren fur harte Platten EN 382

Deutsche Fassung EN 382-2 : 1993 Teil 2

Fibreboards; Determination of surface absorption;
Part 2: Test method for hardboards;
German version EN 382-2:1993

Panneaux de fibres; Détermination de I’absorption des surfaces;
Partie 2: Méthode d’essai pour panneaux durs;
Version allemande EN 382-2: 1993

Die Europaische Norm EN 382-2:1993 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 3 ,Faserplatten“ des Technischen
Komitees 112 ,Holzwerkstoffe* erarbeitet. Die Sekretariatsfiihrung der Arbeitsgruppe liegt
bei ltalien.

Der zusténdige ArbeitsausschuB im DIN ist der NHM 215 _SPA CEN/TC 112 —
ISO/TC 89

Zitierte Normen
Siehe Abschnitt 2

Internationale Patentklassifikation

B 27 N 003/00
G 01 N 013/00

Fortsetzung 3 Seiten EN

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

NormenausschuB Holzwirtschaft und M6bel (NHM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Documeiiti
Document Sharing Hub

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin DIN EN 382 Teil 2 Feb 1994 Preisgr. 4

02.94 Vertr.-Nr. 2304
Full document details: DIN EN 382-2:1994-02



http://www.avadocuments.com/doc/din-en-382-2-1994-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-382-2-1994-02

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 382-2:1994-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-382-2-1994-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-382-2-1994-02

