DEUTSCHE NORM Marz 1995

Brettschichtholz DIN
MaBe GrenzabmaBe T
Deutsche Fassung EN 390 : 1994 EN 390

ICS 79.060.00

Deskriptoren: Holzwerkstoff, Brettschichtholz, Abmessung, GrenzabmaB, Klassifizierung

Glued laminated timber — Sizes, Permissible deviations;
German version EN 390 : 1994

Bois lamellé-collé — Dimensions, Ecarts admissibles;
Version allemande EN 390 : 1994

Die Europaische Norm EN 390 : 1994 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 3 “Brettschichtholz” des Techni-
schen Komitees 124 “Holzbauwerke” erarbeitet. Die Sekretariatsfiihrung dieser Arbeits-
gruppe liegt bei Danemark.

Der zusténdige ArbeitsausschuB im DIN ist der NABau-Spiegelausschu8 “Holzbau”
(NABau-AA 04.01.00) in Verbindung mit dem NABau-KoordinierungsausschuB “Holzbau”
(NABau-AA 04.02.00).
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