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Diese Europäische Norm EN 40-6:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europäische Norm EN 40-6:2002 wurde im Europäischen Komitee für Normung (CEN) im Technischen
Komitee 50 �Lichtmaste und Leuchtenansatzstutzen� (Sekretariat: Vereinigtes Königreich) ausgearbeitet.

Diese Neuausgabe der Europäischen Norm wurde ohne vorherige Veröffentlichung eines Norm-Entwurfs in
einem einstufigen Annahmeverfahren (UAP) herausgegeben.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der NABau-Arbeitsausschuss 08.28.00 �Lichtmaste und
Leuchtenansatzstutzen�.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 40-6:2001-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Es wurden ein Abschnitt �Werkseigene Produktionskontrolle� sowie ein informativer Anhang ZA, in dem
der Zusammenhang der Norm mit der EG-Bauproduktenrichtlinie dargestellt ist, aufgenommen;

b) ferner wurden entsprechende redaktionelle Anpassungen vorgenommen.

Frühere Ausgaben

DIN EN 40-3: 1984-02
DIN EN 40-4: 1984-01
DIN EN 40-6: 1984-01, 2001-05

Fortsetzung 19 Seiten EN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Normenausschuss Lichttechnik (FNL) im DIN
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Vorwort

Dieses Dokument EN 40-6:2002 wurde vom CEN/TC 50 �Lichtmaste und Leuchtenansatzstutzen� erarbeitet,
dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Europäische Dokument muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2002, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen müssen bis Januar 2004 zurückgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 40-6:2000.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die Europäische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinie
89/106/EWG.

Zusammenhang mit EU-Richtlinie 89/106/EWG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Norm ist.

In dieser Norm sind die Anhänge A und B informativ und der Anhang C ist normativ.

Bei Verweisen auf Klassen sind diese als technische Klassen zu verstehen und nicht als Klassen im Sinne von
3 (2) der Bauproduktenrichtlinie.

Dieser Teil von EN 40 ist der sechste in einer Reihe von Normen über Lichtmaste. Zurzeit existieren folgende Teile
dieser Norm:

 Teil 1: Begriffe und Benennung

 Teil 2: Allgemeine Anforderungen und Maße

 Teil 3: Bemessung und Nachweis

3-1: Charakteristische Werte der Lasten
3-2: Nachweis durch Prüfung
3-3: Rechnerischer Nachweis

 Teil 4: Anforderungen für Lichtmaste aus Beton

 Teil 5: Anforderungen für Lichtmaste aus Stahl

 Teil 6: Anforderungen für Lichtmaste aus Aluminium

 Teil 7: Anforderungen für Lichtmaste aus Polymerverbundstoffen

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder
gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich.

Full document details: DIN EN 40-6:2002-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-40-6-2002-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-40-6-2002-09


EN 40-6:2002 (D)

4

1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm legt Anforderungen für Lichtmaste aus Aluminium fest. Sie umfasst auch Werkstoffe und
den Konformitätsnachweis. Sie gilt für gerade Maste für Aufsatzleuchten mit einer Höhe bis zu 20 m sowie für
Auslegermaste für Ansatzleuchten mit einer Höhe bis zu 18 m.

Diese Europäische Norm legt Leistungsanforderungen im Hinblick auf die wesentliche Anforderung Widerstand
gegen horizontale (Wind-)Lasten sowie gegen Anprall von Fahrzeugen (passive Sicherheit) in Unterstützung der
wesentlichen Anforderung Nr. 4 Nutzungssicherheit fest, bestimmt nach den entsprechenden Prüfverfahren, die in
dieser oder in separaten Normen enthalten sind.

Sie dient dem Nachweis der Konformität der Produkte mit dieser Europäischen Norm.

2 Normative Verweisungen

Diese Europäische Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen nur
zu dieser Europäischen Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich Änderungen).

EN 40-1, Lichtmaste � Teil 1: Definitionen und Benennungen.

prEN 40-2:1999, Lichtmaste � Teil 2: Allgemeine Anforderungen und Maße.

EN 40-3-1, Lichtmaste � Bemessung und Nachweis � Teil 3-1: Charakteristische Werte der Lasten

EN 40-3-2, Lichtmaste � Bemessung und Nachweis � Teil 3-2: Nachweis durch Prüfung.

prEN 40-3-3, Lichtmaste �  Bemessung und Nachweis � Teil 3-3: Rechnerischer Nachweis.

EN 288-1, Anforderungen und Anerkennung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � Teil 1: All-
gemeine Regeln für das Schmelzschweißen.

EN 288-2, Anforderungen und Anerkennung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � Teil 2: Schweiß-
anweisungen für das Lichtbogenschweißen.

EN 288-4, Anforderungen und Anerkennung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe �
Teil 4: Schweißverfahrensprüfungen für das Lichtbogenschweißen von Aluminium und seinen Legierungen.

EN 288-8, Anforderungen und Anerkennung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe �
Teil 8: Anerkennung durch eine Schweißprüfung vor Fertigungsbeginn.

EN 485-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen � Bänder, Bleche und Platten � Teil 3: Grenzabmaße und
Formtoleranzen für warmgewalzte Erzeugnisse.

EN 485-4, Aluminium und Aluminiumlegierungen � Bänder, Bleche und Platten  � Teil 4: Grenzabmaße und
Formtoleranzen für kaltgewalzte Erzeugnisse.

EN 571-1, Zerstörungsfreie Prüfung � Eindringprüfung � Teil 1: Allgemeine Grundlagen.

EN 755-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen � Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile � Teil 7: Nahtlose
Rohre, Grenzabmaße und Formtoleranzen.

EN 755-8, Aluminium und Aluminiumlegierungen � Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile � Teil 8: Mit
Kammerwerkzeug stranggepresste Rohre, Grenzabmaße und Formtoleranzen.

EN 970, Zerstörungsfreie Prüfung von Schmelzschweißnähten � Sichtprüfung.
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EN 1011-1, Schweißen � Empfehlungen zum Schweißen metallischer Werkstoffe � Teil 1: Allgemeine
Anleitungen für Lichtbogenschweißen.

EN 1011-4, Schweißen � Empfehlungen zum Schweißen metallischer Werkstoffe � Teil 3: Lichtbogenschweißen
von Aluminium und seinen Legierungen.

EN 1706, Aluminium und Aluminiumlegierungen, Gussstücke, Chemische Zusammensetzung und mechanische
Eigenschaften.

EN 10025, Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen � Technische Lieferbedingungen.

EN 10204, Metallische Erzeugnisse � Arten von Prüfbescheinigungen.

EN 12767, Passive Sicherheit von Tragkonstruktionen für die Straßenausstattung � Terminologie, Leistungs-
klassen, Abnahmekriterien für Anprallprüfungen und Prüfverfahren.

EN 50102, Schutzarten durch Gehäuse für elektrische Betriebsmittel (Ausrüstung) gegen äußere mechanische
Beanspruchung (IK-Code).

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser Europäischen Norm gelten die in EN 40-1 angegebenen Begriffe.

4 Werkstoffe

4.1 Aluminium

Die verwendeten Werkstoffe müssen einer der folgenden Normen entsprechen: EN 485-3, EN 485-4, EN 755-7,
EN 755-8 und EN 1706.

Zur Verhinderung einer elektrolytischen Reaktion zwischen Ankerschrauben und Flanschplatte müssen diese
gegeneinander isoliert oder mechanisch getrennt werden.

4.2 Ankerschrauben

Die mechanischen Eigenschaften des für Ankerschrauben verwendeten Stahls muss mindestens die
Anforderungen für die Sorte S 235 JR nach EN 10025 erfüllen.

5 Maße

Die Maße müssen prEN 40-2 entsprechen.

6 Konstruktion und Bemessung

Lichtmaste müssen so bemessen sein, dass sie Eigengewicht und Windlasten nach EN 40-3-1 sicher aufnehmen.

Die bauliche Durchbildung von Lichtmasten muss entweder durch Berechnung nach prEN 40-3-3 oder Versuch
nach EN 40-3-2 nachgewiesen werden.
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