DK 624.971-033.37/.38 : 628.971 DEUTSCHE NORM Januar 1984

Lichtmaste DIN

Besondere Anforderungen fiir Maste aus \
~ Stahlbeton und Spannbeton El;le" g’o

Lighting columns; special requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns

Candélabres d'éclairage public; prescriptions spéciales pour les candélabres d'éclairage public en béton armé et en béton
précontraint

Die Européische Norm EN 40 Teil 9 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

DIN EN 40 umfaBt die folgenden Teile:

Teil 1 Lichtmaste; Definitionen und Benennungen

Teil 2 Lichtmaste; MaBe und zuldssige Abweichungen

Teil 3 (z.Z. Entwurf) Lichtmaste; Werkstoffe

Teil 4 Lichtmaste; Oberflaichenschutz fur Lichtmaste aus Metall

Teil 6 Lichtmaste; Belastungsannahmen

Teil 9 Lichtmaste; Besondere Anforderungen fiir Maste aus Stahlbeton und Spannbeton
An der vorliegenden Norm DIN EN 40 Teil 9 haben der ArbeitsausschuB 18 ,Leuchten und
Zubehér* des Normenausschusses Lichttechnik (FNL) im DIN und die Fachgemeinschaft
der Hersteller von Beleuchtungsmasten (FHB) im Deutschen Stahlbauverband (DStV) mit-
gearbeitet.
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Deskriptoren: Leuchte, Lichtmast, StraBenbeleuchtung, Betonerzeugnis, Stahibeton, Spannbeton, Werkstoffanforderung,
Qualitatspriifung

Deutsche Fassung

Lichtmaste
Besondere Anforderungen fiir Maste aus Stahlbeton und Spannbeton

Lighting columns; special requirements for Candélabres d’éclairage public; prescrip-

reinforced and prestressed concrete lighting  tions spéciales pour les candélabres d’éclai-

columns rage public en béton armé et en béton pré-
contraint

Diese Europaische Norm wurde von CEN am1980-08-20 angenommen. Die CEN-Mitglieder
sind verpflichtet, den in den Internen Regeln des CEN festgelegten Bedingungen zu folgen,
unter denen der Europdischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen
Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim CEN-Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied
erhiltlich.

Diese Europiische Norm ist von CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch) erstellt. Eine Ubersetzung, die von einem anderen Mitglied in eigener Verant-
wortung in seine Landessprache vorgenommen und CEN mitgeteilt wurde, hat dengleichen
Status.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normenorganisationen der Lander Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Vereinigtes Kénigreich.
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