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Elastische Bodenbelidge D | N
Bestimmung der Dicke der Schichten

Deutsche Fassung EN 429 : 1993 EN 429
Resilient floor coverings; Determination of the thickness of layers; Ersatz flr
German version EN 429 : 1993 DIN 51964/08.75

Revétements de sol résilients; Détermination de I’épaisseur des couches;
Version allemande EN 429:1993

Die Europaische Norm EN 429:1993 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom CEN/TC 134 ,Elastische und textile Bodenbelége®
erarbeitet. Deutschland war durch den als SpiegelausschuB des FNK fiir- elastische
Bodenbelége eingesetzten FNK-ArbeitsausschuB 403.5 ,Bodenbelége” an der Bearbei-
tung beteiligt.

Frithere Ausgaben
DIN 51964: 09.71, 08.75

Anderungen
Gegentber DIN 51964/08.75 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Europaéische Festlegungen nach EN 429 : 1993 Gbernommen.

Internationale Patentklassifikation
E 04 F 015/16
G 01B 021/08
G 01 N 033/44
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