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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 438-1:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe“ erarbeitet,
dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-01 AA ,Dekorative
Schichtstoffe und Mineralwerkstoffe“ im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).

Anderungen

Gegentiber DIN EN 438-1:2005-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich hinsichtlich des Hochdruckverfahrens konkretisiert;

b) Normative Verweisungen aktualisiert;

c) Begriff ,dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatte” aktualisiert;

d) Begriff ,Oberflachenschicht” erginzt;

e) Begriff ,Kernschichten“ ergéanzt;

f) Produktklassifizierung erganzt;

g) Anhang A hinsichtlich Reinigungsfahigkeit und EU-Verordnung bzgl. Kontakt mit Lebensmitteln tiber-
arbeitet;

h) Abschnitt, Literaturhinweise“ aufgenommen.
Friihere Ausgaben
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EUROPAISCHE NORM EN 438-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2016

ICS 83.140.20 Ersatz fiir EN 438-1:2005

Deutsche Fassung

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) —
Platten auf Basis hartbarer Harze (Schichtpressstoffe) —
Teil 1: Einleitung und allgemeine Informationen

High-pressure decorative laminates (HPL) — Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) —
Sheets based on thermosetting resins Plaques a base de résines thermodurcissables
(usually called laminates) — (communément appelées stratifiés) —
Part 1: Introduction and general information Partie 1: Introduction et informations générales

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 13. Dezember 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Koénigreich und Zypern.
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