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Flugasche flir Beton DIN
Definitionen, Anforderungen und Guteuberwachung —
Deutsche Fassung EN 450 : 1994 EN 450

ICS 91.100.30
Deskriptoren: Flugasche, Beton, Begriffe, Anforderung, Giliteiberwachung

Fly ash for concrete - Definitions, requirements and quality control;
German version EN 450 : 1994

Cendres volantes pour béton - Définitions, exigences et controle de qualité;
Version allemande EN 450 : 1994

Die Europdische Norm EN 450 :1994 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm wurde im CEN/TC 104 “Beton — Eigenschaften, Herstellung, Verarbeitung
und Giitenachweis” (Sekretariat DIN) ausgearbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. war hierfir der ArbeitsausschuB 07.02.04 “Betonzusatz-
stoffe” des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustandig.

Der Entwurf zu dieser Norm wurde in deutscher Sprache als DIN 18999-1 veréffentlicht.

Hinsichtlich der Verwendung von Zement gilt die in DIN EN 450 zitierte Europdische Vornorm
ENV 197-1:1992 in der Bundesrepublik Deutschland nicht. Stattdessen ist die Deutsche Norm
DIN 1164-1:1994-10 anzuwenden.

Fortsetzung 6 Seiten EN

Normenausschuf3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Deskriptoren: Beton, Flugasche, Begriffe, Anforderung, chemische Eigenschaft, physikalische Eigenschaft, Giiteliber-
wachung, Kennzeichnung, Zertifizierung

Deutsche Fassung

Flugasche fur Beton
Definitionen, Anforderungen und Guteluberwachung

Fly ash for concrete — Definitions, require-  Cendres volantes pour béton — Défini-
ments and quality control tions, exigences et contrdle de qualité

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1994-09-09 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitgiied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griecheniand, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.
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