DEUTSCHE NORM Januar 1995

Prifverfahren fur Flugasche DIN
Teil 2: Bestimmung der Feinheit durch NaBsiebung S
Deutsche Fassung EN 451-2: 1994 EN 451-2

ICS 91.100.30
Deskriptoren: Flugasche, Priifverfahren, Feinheit, NaBsiebung

Method of testing fly ash — Part 2: Determination of fineness by wet sieving;

German version EN 451-2:1994

Méthodes d'essai pour cendres volantes — Partie 2: Détermination de la finesse par tamisage humide;
Version allemande EN 451-2 : 1994

Die Europdische Norm EN 451-2:1994 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Diese Europdische Norm wurde im CEN/TC 104 “Beton — Eigenschaften, Herstellung, Verarbeitung
und Gutenachweis” (Sekretariat DIN) ausgearbeitet.

Im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V. war hierfiir der ArbeitsausschuB 07.02.04 “Betonzusatz-
stoffe” des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zusténdig.

Der Entwurf zu dieser Norm wurde in deutscher Sprache als DIN 18999-3 veréffentlicht.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechende
Deutsche Norm hingewiesen:

ISO 3310-1 siehe DIN ISO 3310-1

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zusatzen

DIN ISO 3310-1 Analysensiebe — Anforderungen und Priifung — Teil 1: Analysensiebe mit Metall-
drahtgewebe; Identisch mit ISO 3310-1: 1990

Fortsetzung 4 Seiten EN

NormenausschuB3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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