DEUTSCHE NORM Marz 1994

Zerstérungsfreie Priifung D I N
Bildgute von Durchstrahlungsaufnahmen

Teil 1: BildgUtepriifkérper (Drahtsteg) EN 462
Ermittlung der Bildglitezahl Deutsche Fassung EN 462-1 : 1994 Teil 1
ICS 19.100
Non-destructive testing; Image quality of radiographs; Ersatz fiir DIN 54109 T1/10.87

Part 1: Image quality indicators (wire type), determination
of image quality values; German version EN 462-1: 1994

Essais non destructifs; Qualité d'image des radiogrammes;
Partie 1: Indicateurs de la qualité d'image (a fils), détermination de I
indice de qualité d’image; Version allemande EN 462-1: 1994

Die Europdische Norm EN 462-1:1994 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist im Komitee CEN/TC 138 ~Zerstérungsfreie Prifung® unter
intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet worden. Fiir die deutsche Mitarbeit ist der
ArbeitsausschuB NMP 822 ~PDurchstrahlungspriifung und Strahlenschutz® des Normen-
ausschusses Materialpriifung (NMP) verantwortlich.

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

Frihere Ausgaben

DIN 1914:08.35

DIN 54 110: 01.53, 0454

DIN 54 109 Teil 1: 10.64, 05.76, 10.87

Anderungen

Gegenuber DIN 54 109 T1/10.87 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 4.4 Konformitétserklarung wurde aufgenommen.

b) Beim Bildgiitepriifkdrper und bei den Drahtnummern wurde der Buchstabe SNV (flir
wire) zur Unterscheidung von Stufe/Loch-Bildgiitepriifkérpern eingefiihrt.

) Redaktionelle Anpassungen an die beabsichtigte Europaische Norm wurden auf-
genommen.
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