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Non-destructive testing — Image quality of radiographs — Part 3: Image quality classes for ferrous metals;
German version EN 462-3 : 1996

Essais non destructifs — Qualité d'image des radiogrammes — Partie 3: Classes de qualité d'image pour
des metaux ferreux; Version allemande EN 462-3 : 1996

Die Europaische Norm EN 462-3 : 1996 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist im Komitee CEN/TC 138 “Zerstdérungsfreie Priifung” unter
intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet worden. Fir die deutsche Mitarbeit ist der
Arbeitsausschu3 NMP 822 “Durchstrahlungspriifung und Strahlenschutz” des Normen-
ausschusses Materialprifung (NMP) verantwortlich.
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Deutsche Fassung

Zerstérungsfreie Prifung

Bildgute von Durchstrahlungsaufnahmen
Teil 3: Bildguteklassen flir Eisenwerkstoffe

Non-destructive testing — Image quality of  Essais non destructifs — Qualité d'image
radiographs — Part 3: Image quality des radiogrammes — Partie 3: Classes de
classes for ferrous metals qualité d'image pour des metaux ferreux

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1996-09-27 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.
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