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Aluminium und Aluminiumlegierungen
Walzbarren
Spezifikationen EN

Deutsche Fassung EN 487 : 1993
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Aluminium and aluminium alloys; Rolling ingots; Specifications; German version EN 487 : 1993
Aluminium et alliages d’aluminium; Plaques de laminage; Spécifications; Version allemande EN 487 : 1993

Die Européische Norm EN 487 : 1993 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort
Diese Europdische Norm EN 487:1993 ist vom Technischen Komitee CEN/TC 132
LJAluminium und Aluminiumlegierungen” (Sekretariat: Frankreich) ausgearbeitet worden.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB FNNE-2.2 ,PreB-
barren und Walzbarren® des Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) im
DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Europdischen Normen, soweit die Norm-Nummer
geéandert ist, wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

EN 10204  siehe DIN 50 049
EN 29000 siehe DIN ISO 9000
EN 29004 siehe DIN ISO 9004

Zitierte Normen
— in der Deutschen Fassung:

Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zusatzen:

DIN 50049 Metallische Erzeugnisse; Arten von Priifbescheinigungen;
Deutsche Fassung EN 10 204 : 1991

DIN 1SO 9000 Qualitdtsmanagement- und Qualitatssicherungsnormen; Leitfaden

zur Auswahl und Anwendung; (ldentisch mit 1SO 9000 : 1987);
EN 29000 :1987

DIN 1SO 9004 Qualititsmanagement und Elemente eines Qualitatssicherungs-
systems; Leitfaden; (Identisch mit ISO 9004 : 1987); EN 29 004 : 1987

Internationale Patentklassifikation
B 21 B 001/00
C 22 C 021/00
G 01B021/02
G 01 N 033/20
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DK 669.71-147 : 669.715

Deskriptoren: Metallurgisches Erzeugnis, Aluminium, Aluminiumlegierung, Barren, gewalzt, Bestellung, Oberflachenbe-
schaffenheit, MaBtoleranz, Kontrolle, Priifung, Lieferung, Kennzeichnung

Deutsche Fassung

Aluminium und Aluminiumlegierungen

Walzbarren
Spezifikationen

Aluminium and aluminium alloys — Rolling  Aluminium et alliages d’aluminium —
ingots — Specifications Plaques de laminage — Spécifications

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1993-12-10 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassun-
gen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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