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Dachdeckungsprodukte aus Metallblech

Festlegungen flr vollflachig unterstiitzte DIN
Bedachungselemente aus Aluminiumblech EN 507

Deutsche Fassung EN 507 : 1999

ICS 91.060.20; 77.150.10

Roofing products from metal sheet —
Specification for fully supported roofing products of aluminium sheet;
German version EN 507 : 1999

Produits de couverture en tole métallique —
Spécification pour les produits de couverture en tole d’aluminium totalement supportés;
Version allemande EN 507 : 1999

Die Europaische Norm EN 507 : 1999 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 ,Dachdeckungsprodukte fir
Uberlappende Verlegung® erarbeitet. Deutschland war durch den NABau-Arbeits-
ausschuB ,Dachdeckungsprodukte aus Metallblech® an der Bearbeitung beteiligt.

Fir die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechen-
den Deutschen Normen hingewiesen:

EN ISO 9000-1 siehe DIN EN ISO 9000-1

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN EN ISO 9000-1
Normen zum Qualitdtsmanagement und zur Qualitétssicherung/QM-Darlegung —
Teil 1: Leitfaden zur Auswahl und Anwendung (ISO 9000-1:1994); Dreisprachige
Fassung EN ISO 9000-1: 1994

Fortsetzung 6 Seiten EN

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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EUROPAISCHE NORM EN 507
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 1999

ICS 91.060.20
Deutsche Fassung
Dachdeckungsprodukte aus Metallblech
Festlegungen fur vollflachig unterstitzte
Bedachungselemente aus Aluminiumblech
Roofing products from metal sheet — Specification for Produits de couverture en téle métallique — Spéci-
fully supported roofing products of aluminium sheet fication pour les produits de couverture en tole

d’aluminium totalement supportés

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 16. September 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Déanemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kdnigreich.
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